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1 Einleitung  

Die Bedeutung elektrochemischer Energiespeicher wird im Zuge der āEnergiewendeó und 

einer zunehmenden Elektromobilisierung in den kommenden Jahren sowohl in 

Deutschland als auch global weiter zunehmen. Für das Gelingen dieses energiepolitischen 

und gesellschaftlichen Wandels spielt die Optimierung von bestehenden Batterie-

konzepten, wie der Lithiumionentechnologie, eine entscheidende Rolle. Drei wichtige 

Faktoren für eine nachhaltige Akzeptanz dieser Entwicklung bei Bürgern und 

Unternehmen sind zu benennen: (i) eine überzeugende Sicherheit, (ii)  eine gute 

Leistungsfähigkeit und (iii)  niedrige Kosten. Um diese Punkte zu verbessern, ist ein 

tiefergehendes Verständnis für die zugrundeliegenden physikalischen und elektro-

chemischen Eigenschaften innerhalb von Batterien und ihren Komponenten unabdingbar. 

In Bezug auf den für die klassische Lithiumionentechnologie notwendigen Flüssig-

elektrolyten soll die vorliegende Arbeit zu dieser Entwicklung beitragen.  

1.1 Lithium ionenbatterie n 

Die Lithiumionenbatterie (LIB)  vereint im Vergleich zum Nickel-Metallhydrid-

Akkumulator eine hohe Zellspannung U mit einer hohen spezifischen gravimetrischen 

Ladungskapazität Qspez [mA h/g] zu einer hervorragenden spezifischen gravimetrischen 

Energie W [mW h/g]. Selbstverständlich hängt die Zellspannung U von den verwendeten 

Anoden- und Kathodenmaterialien ab. Üblicherweise wird jedoch von graphitischem 

Kohlenstoff und LiCoO2 ausgegangen, wobei mittlerweile neben LiCoO2 auch CoNiMn-

Mischoxide oder Phosphate, wie LiFePO4, Anwendung finden.
1ï3

 In den genannten LIB 

werden die Li
+
-Ionen beim Aufladen der Batterie reversibel in die graphitische Schicht-

struktur eingelagert und aus den Wirtsgittern der Übergangsmetalloxide (oder der 

Übergangsmetallphosphate) deinsertiert, siehe Abb. 1. Beim Entladen laufen die 

genannten Prozesse umgekehrt ab. Die unterschiedlichen chemischen Umgebungen für 

Li thium führen zu unterschiedlichen Reduktionspotentialen, was hier zu einer nutzbaren 

Klemmspannung von 3,4ï4,0 V führt.
1,4

 Bezogen auf die Kathodenseite mit Li1-xCoO2 

(mit x = 0,45) lässt sich eine Ladungskapazität von 123 mA h/g berechnen. Bei einer 

Entnahmespannung von 3,4 V resultiert mit einer optimal ausbalancierten Graphit-Anode 

eine theoretische spezifische gravimetrische Energie in Höhe von circa 402 mW h/g.  
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Abb. 1. Schematischer Aufbau und Funktionsweise einer Lithiumionenbatterie.4  

 

 

Angesichts seiner außerordentlich hohen theoretischen spezifischen Kapazität von 

3861 mA h/g wird immer wieder die berechtigte Frage nach der Verwendung von 

Li thiummetall als alternativem Anodenmaterial anstelle von Graphit mit lediglich 

372 mA h/g aufgeworfen. Mit Blick auf die Betriebssicherheit und die Langzeitstabilität 

konnte diese Frage in der Vergangenheit nicht zufriedenstellend beantwortet werden.
1,5,6

 

So scheitert die Verwendung von Li-Anoden an den etablierten Carbonat-basierten 

Elektrolyten, deren Eigenschaften bezüglich chemischer und elektrochemischer Stabilität 

von der Forschergemeinschaft bereits umfassend charakterisiert sind.
7
 Ein wichtiger 

Vertreter dieser Elektrolytklasse stellt eine Mischung aus Ethylencarbonat und 

Dimethylcarbonat dar (1:1 wt.-% EC/DMC), worin 1 mol/L Lithiumhexafluorophosphat 

(Li -PF6) und verschiedene Additive gelöst sind. Als Handelsname ist für diese Mischung 

die Abkürzung āLP30ó gebräuchlich. Ursächlich für das Scheitern von Li-Anoden sind 

unter anderem die auftretende Lochkorrosion 
8
, die vergleichsweise hohen Grenzflächen-

widerstände 
9
, oder ein irreversibles dendritisches Aufwachsen von Lithium 

1,10
.  

Die zuletzt genannten Probleme können auf eine deutlich verringerte elektrochemisch 

aktive Oberfläche der üblicherweise glatten Li-Anoden zurückgeführt werden. Das 

dendritische Aufwachsen wird als Folge einer lokal erhöhten Stromdichte diskutiert 
6,11

 

und könnte durch eine deutliche Erhöhung der elektrochemisch aktiven Oberfläche 

verhindert werden, ähnlich den typischerweise in LIBs verwendeten porösen Anoden- 

und Kathodenmaterialien 
12

. Darüber hinaus sind ein schneller Ladungstransfer und 
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insbesondere ein ausreichender Ionentransport der redox-aktiven Spezies im Elektrolyten 

eine wesentliche Voraussetzung, um schnelle Lade-/Entladezyklen mit Li-Anoden zu 

gewährleisten.
10,13,14

 Letztlich müssen resultierende interne Kurzschlüsse auf jeden Fall 

vermieden werden, in deren Folge Batteriebrände auftreten können. Denn diese stellen 

bei der gegebenen Energiedichte ein enormes Sicherheitsrisiko dar.
11

 Eine weitere 

Steigerung der Energiedichte in der bestehenden LIB-Technologie kann auch auf 

Kathodenseite erzielt werden. Durch den Einsatz von Hochvoltkathodenmaterialien ist 

mit einer Erhöhung der nutzbaren Spannung von 3,6 V auf bis zu 4,8 V zu rechnen.
15,16

 

Hieraus resultiert rein rechnerisch eine zusätzliche Steigerung der spezifischen Energie-

dichte auf theoretisch 676 mWh/g. Dieser Rechnung werden Li 2-xMn3NiO8 (mit x = 2) als 

Kathodenmaterial sowie ein optimales Ausbalancieren der spezifischen Ladungskapazität 

durch Lithiummetall zugrunde gelegt. Gegenüber der zuvor berechneten Zelle mit 

Graphit und Li 0,55CoO2 entspricht dies einer Steigerung um 68%, obwohl die spezifische 

Ladungskapazität von Li 2-xMn3NiO8 mit 140,8 mA h/g lediglich 19% höher ist.  

Darüber hinaus werden auch alternative Batterietechnologien wie die Lithium-

Schwefelbatterie oder die Lithium-Luftbatterie kontrovers diskutiert.
5,17ï19

 Falls sich diese 

alternativen Konzepte gegen die bestehende LIB-Technologie durchsetzen, wird die 

Bedeutung von Li -Anoden zwangsläufig zunehmen. Ein tiefergehendes Verständnis 

alternativer Flüssigelektrolytkonzepte ist folglich in vielerlei Hinsicht unerlässlich.
14,20

 

Beispielsweise zeigen der LP30 oder ähnliche Carbonat-basierte Elektrolyte einige 

gravierende Nachteile, welche nicht nur die Sicherheit, sondern auch die irreversible 

Zellchemie betreffen. Hier sind zunächst die leichte Entflammbarkeit 
21,22

 oder das 

eingeschränkte Temperaturfenster 
23

 zu nennen. Die Hydrolyselabilität von Li-PF6 
24,25

 

sowie eine zu geringe elektrochemische Stabilität gegenüber Hochvoltkathoden-

materialien 
16,26

 stellen weitere Probleme dar. 

Als Alternative zum Li-Salz Li -PF6 konnte sich in der akademischen Forschung Lithium-

bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (Li -TFSI) gut positionieren, was auf eine bessere 

thermische Stabilität 
27

, elektrochemische Oxidationsstabilität 
9,24

, gute Ionenleitfähig-

keiten 
24

 sowie eine hervorragende Löslichkeit in alternativen organischen Lösungs-

mitteln wie Tetraglyme 
28,29

 zurückgeführt werden kann. Darüber hinaus existieren auch 

eine Reihe von TFSI
ï
-ionischen Flüssigkeiten, deren vorteilhafte Eigenschaften wie ein 

vernachlässigbarer Dampfdruck, eine hohe thermische Stabilität und eine durchaus 

höhere elektrochemische Stabilität eine weitere Optimierung bezüglich der Elektrolyt-
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sicherheit gegenüber den Carbonat-basierten Elektrolyten darstellen.
3,30,31

 Die zuletzt 

genannten Vorteile der IL-basierten Elektrolyte werden jedoch durch Zusatz von 

organischen Lösungsmitteln teilweise wieder aufgehoben 
32ï34

, um der hohen Viskosität 

und der deutlich verringerten Ionenleitfähigkeit in IL-basierten Mischungen zu 

begegnen 
35,36

. Allerdings werden in der Literatur auch interessante Ausnahmen hiervon 

gefunden.
37

 In der aktuellen Elektrolytforschung ist es somit von fundamentalem 

Interesse, die Zusammenhänge zwischen der Viskosität einerseits und der Ionenleit-

fähigkeit andererseits aufzuklären und ein Schema zu entwickeln, mit dem verschiedenste 

Elektrolyte grundsätzlich verglichen werden können. 

Neben der reduzierten Ionenleitfähigkeit ist der geringe Li
+
-Stoffmengenanteil ein 

weiterer gravierender Nachteil der IL-basierten binären Elektrolyte, bestehend aus IL und 

Li -Salz. Ein geringer Li
+
-Diffusionskoeffizient und hieraus resultierende niedrige 

Li
+
-Transportzahlen lassen momentan noch keine schnellen Lade-/Entladezyklen zu.

38ï40
 

Bei TFSI
ï
-haltigen Elektrolyten stellt zudem die Korrosion von Aluminium, dem 

typischen Trägermaterial der positiven Elektrode, ein weiteres Problem dar.
24,41

 Das 

bereits beschriebene Problem einer ungleichmäßigen galvanischen Abscheidung von Li
+
 

auf den Li -Anoden bleibt auch in diesen binären Elektrolyten bestehen.
42,43

 Auch die 

Ausbildung eines ionisch gut leitenden Films auf Li -Metall oder Graphit, im Englischen 

als solid electrolyte interface (SEI) bezeichnet 
44,45

, ist in TFSI
ï
-haltigen IL-Elektrolyten 

nicht ohne Zusatz von Additiven möglich 
46

. Somit wird deutlich, dass eine weitere 

Elektrolytoptimierung zum Einsatz der binären Mischungen IL / Li -TFSI zwingend 

erforderlich ist. Diese Optimierung kann beispielsweise durch einen Zusatz von 

Additiven erfolgen. In dieser Arbeit werden den binären Mischungen Zwitterionen (ZI) 

zugesetzt und deren Einfluss auf thermodynamische und elektrochemische Eigenschaften 

untersucht. Die grundsätzlichen Vor- und Nachteile von ZI-Additiven in den neu zusam-

mengesetzten ternären Mischungen IL / Li -TFSI / ZI werden im folgenden Abschnitt 1.2 

erläutert. 

1.2 Flüssigelektrolyte  

In einem komplexen Batterieaufbau, der im allgemeinen Fall aus Anode, Separator mit 

Elektrolyt und Kathode aufgebaut ist, können neben den im vorherigen Abschnitt bereits 

vorgestellten Flüssigelektrolyten, auch ionenleitende Gläser, Keramiken, Gele oder 
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Polymere als Transportmedien zwischen Anode und Kathode eingesetzt werden,
47

 worauf 

in dieser Arbeit jedoch nicht vertiefend eingegangen werden kann. So vielschichtig wie 

mögliche Materialkombinationen können auch die Ursachen für die schlechte Leistungs-

fähigkeit einer Batterie sein.
48

 Soweit diese Punkte auf eine irreversible Zellchemie oder 

negative Grenzflächeneigenschaften zurückgehen, werden diese nicht Gegenstand dieser 

kumulativen Arbeit sein. In dieser Arbeit wird es hauptsächlich um das vielfach 

diskutierte āNadelöhró gehenā den Li
+
-Ionentransport im Volumen des Flüssig-

elektrolyten. Darüber hinaus wird eine Studie zu sublimierbaren ionischen Flüssigkeiten 

vorgestellt.  

Doch bevor hierzu ins Detail gegangen wird, sei an dieser Stelle noch einmal die 

allgemeine Rolle eines Batterieelektrolyten erklärt: In jeder galvanischen Zelle dient der 

Elektrolyt als Transportmedium zwischen Anode und Kathode und ist mitentscheidend 

für eine schnelle Energiekonversion während des Ladens und Entladens der Batterie. Die 

redox-aktive Spezies sollte den Elektrolyten währenddessen möglichst ungehindert 

passieren können, was aus elektrochemischer Sicht einem geringen Transportwiderstand 

entspricht. Der ideale Elektrolyt ist darüber hinaus chemisch inert gegenüber den 

Aktivmaterialien und zeigt sich über ein möglichst breites Temperaturfenster als 

einsatzfähig.
49

 Im Detail werden für diese Arbeit vier Arten von Elektrolyten untersucht: 

Zunächst als Vertreter eines Carbonat-basierten Elektrolyten der bereits vorgestellte 

Elektrolyt LP30. Als Ersatz für diesen leicht flüchtigen und brennbaren Elektrolyten 

werden die neueren, aber ebenfalls bereits gut untersuchten, äquimolaren Li-

TFSI / Tetraglyme-Mischungen herangezogen.
28,29,50ï56

 Im Vergleich hierzu werden neue 

ternäre Mischungen aus IL / Li -TFSI / ZI untersucht, die sich aus den bereits bekannten 

binären Mischungen, bestehend aus 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium-bis(trifluoromethyl-

sulfonyl)imid (BMP-TFSI) und Li-TFSI, ableiten.
36

 BMP-TFSI konnte bereits in 

mehreren Studien als thermisch und elektrochemisch stabiles Lösungsmittel seine 

teilweise recht guten Eigenschaften in der LIB-Anwendung unter Beweis stellen, wobei 

häufig organische Lösungsmittel als Hilfselektrolyt zum Einsatz kamen.
26,33,34,39,57,58

 

Die Vorteile von Li-TFSI wurden im vorangehenden Abschnitt bereits verdeutlicht, 

sodass an dieser Stelle lediglich die eingesetzten ZI als alternative Additive vorgestellt 

werden. Eine Verwendung von ZI wird durch eine mögliche Erhöhung von Li-

Transferzahlen motiviert, die gegebenenfalls höhere Stromdichten in der Batterie 

zulassen.
59ï61

 Darüber hinaus ist bekannt, dass das solid electrolyte interface durch ZI 
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positiv beeinflusst werden kann. Dies betrifft insbesondere die SEI-Morphologie und den 

SEI-Grenzflächenwiderstand.
46,61,62

 Auf molekularer Ebene sollen die zugesetzten ZI 

stärkere Li
+
-Anion-Wechselwirkung aufbrechen, was logischerweise zu einem höheren 

Dissoziationsgrad führt, und gegebenenfalls neue Li
+
-Migrationspfade eröffnet.

63,64
 

Inwiefern diese Annahmen zutreffend sind, wird die vorliegende Arbeit aufzeigen.  

1.3 Motivation  

Die Suche nach geeigneten, neuartigen Batterieelektrolyten wird in aller Regel durch 

einen empirischen Ansatz vorangetrieben. Hierdurch sollen die elektrochemischen 

Eigenschaften und insbesondere die Leistungsfähigkeit einer LIB insgesamt gesteigert 

werden. Jedoch wird dieses Forschungsfeld häufig vom ineffizienten trial -and-error-

Ansatz geprägt. Um zukünftig die Elektrolytcharakterisierung zu beschleunigen, ist ein 

grundlegendes Verständnis der makroskopischen und mikroskopischen Eigenschaften 

und die Erforschung wechselseitiger Zusammenhänge ein herausforderndes Ziel. Diese 

Arbeit stellt mit ihren grundlegenden Elektrolytstudien eine Alternative zum empirischen 

Ansatz dar und kann somit eine Alternative zum zeitaufwendigen Screening von 

neuartigen Elektrolyten in Vollzellen aufzeigen. 

Die Arbeiten zur Dissertation begannen im Frühjahr 2011 im Rahmen einer Patent-

weiterentwicklung.
65ï67

 Das vorrangige Ziel war es zunächst, neu patentierte perfluorierte 

Li -Salze auf deren Anwendung in einem thermisch und elektrochemisch stabileren 

Lösungsmittel als den organischen Carbonaten zu untersuchen. Hierzu wurde die IL  

BMP-TFSI ausgewählt. Zusätzlich wurden zwei neu synthetisierte zwitterionische 

Additive den binären Mischungen BMP-TFSI / Li -TFSI zugesetzt und deren Einfluss auf 

die Elektrolyteigenschaften untersucht. Die resultierenden ternären Mischungen 

BMP-TFSI / neue Li -Salze / ZI zeigten im Vergleich zu Mischungen mit dem 

kommerziell erhältlichen Li -TFSI jedoch gravierende Nachteile bezüglich Löslichkeit 

und elektrochemischer Stabilität, sodass von einer weiteren Betrachtung dieser Salze in 

dieser Arbeit abgesehen wird.  

Es ist bekannt, dass schnelle Lade-/Entladeraten durch Elektrolyte auf IL-Basis verhindert 

werden.
16

 Einer schnellen Abscheidung oder Insertion von Li
+
-Ionen muss folglich ein 

āNadelºhró entgegen stehen, was hªufig auf die zu geringe Mobilitªt der Li
+
-Ionen im 

Elektrolytvolumen zurückgeführt wird.
33,39

 Der Einfluss von Zwitterionen mit einer 



 Einleitung SS|SS7 

 

Sulfonat-Kopfgruppe auf den Li
+
-Ionentransport wird in der vorliegenden Arbeit in einer 

ersten Studie genauer untersucht. Die Quantifizierung des Li
+
-Ionentransfers wird das 

Thema einer zweiten Studie sein, bei der unterschiedliche Elektrolytklassen (organisch, 

quasi-IL, IL) mittels Impedanzspektroskopie anhand einer symmetrischen Li | Elektro-

lyt | Li -Zelle untersucht werden. In einer weiteren Studie wird die Sublimation und 

Verdampfung von Imidazolium-Hydrogenchalkogeniden sowohl experimentell als auch 

theoretisch beschrieben.  
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2 Theoretische Grundlagen zur  
Elektrolytcharakterisierung  

In diesem Kapitel werden die theoretischen Grundlagen zur Elektrolytcharakterisierung 

eingeführt, sodass die erzielten Ergebnisse und die notwendigen Gedankengänge der 

vorliegenden kumulativen Dissertation besser nachvollzogen werden können. Es wird 

zunächst eine systematische Abgrenzung zwischen Eigendiffusionskoeffizienten und 

Diffusionskoeffizienten eingeführt, welche gleichzeitig als Grundlage einer konsistenten 

Definition von Transport- und Transferzahlen dient. Es folgen die Beschreibung der 

Maxwell-Stefan-Diffusion, deren Verknüpfung mit den Onsager-Beziehungen und eine 

ergänzende Definition von Li
+
-Transferzahlen. Abschließend wird eine umfassende 

Definition zu dem von uns eingeführten modifizierten Walden-Plot gegeben und die 

daraus abgeleitete Walden-Plotanalyse in ihren Grundzügen vorgestellt. 

2.1 Definition von Diffusionskoeffizienten  

Zur Charakterisierung der mikroskopischen Elektrolyteigenschaften werden Eigen-

diffusionskoeffizienten D
Eigen

 als grundlegend erachtet. Zur Bestimmung von D
Eigen

 wird 

häufig die gepulste Feldgradienten-Magnetresonanz (PFG-NMR) eingesetzt. Aus 

Eigendiffusionskoeffizienten den Ionentransfer abzuleiten, ist nicht trivial. Daher wird in 

diesem Abschnitt zunächst ein einfaches mathematisches Modell entwickelt, mit dem Ziel 

die mikroskopischen Zusammenhänge der in Abschnitt 5.2 zusammengefassten 

Publikation besser zu verstehen. Die folgende thematische Einführung wurde auf 

Grundlage der Arbeiten von Bruce und Vincent 
68

, MacFarlane et al. 
69

, von Maginn und 

Liu 
70

, von Stolwijk und Obeidi 
71

 erstellt, und nicht zuletzt von Harris 
72

 geprägt und mit 

eigenen Ideen erweitert. 

Die Beschreibung des Ionentransports in konzentrierten Elektrolyten muss, im Gegensatz 

zu idealen Elektrolyten, die Bewegung von Assoziaten berücksichtigen. Diese Assozi-

ation ist auf eine nanoskalige Selbstorganisation der Ionen auf der Grundlage von starken 

Coulomb-Wechselwirkungen zurückzuführen. Das Vorhandensein solcher Assoziate oder 

höherer Aggregate muss als Ursache für Abweichungen zwischen Impuls- und Ladungs-

transport in diesen Elektrolyten angesehen werden.   
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In der einfachsten Vorstellung lassen sich diese Assoziate als neutrale Ionenpaare 

auffassen, welche prinzipiell durch folgende Paarbildungsreaktion gekennzeichnet sind 
71

: 

 
[ ]

0
M X MX+ -+

 

Die Bildung von Ionenpaaren reduziert die Salzkonzentration gemäß: 

 
eff

Salz Salz IP M X+ -= - = +c c c c c  (1) 

Der zweifache Anteil der Ionenpaare zur Gesamtanzahl der dissoziierten Ionen ist 

gegeben durch: 

 
IP

M X

b
+ -

=
+

c

c

c c
 (2) 

Unter der Annahme, dass die Paarbildungsreaktion hinreichend schnell im Vergleich zur 

Zeitskala der PFG-NMR-Messung abläuft, setzt sich der Eigendiffusionskoeffizient der 

M- und X-Spezies aus einem Anteil gemäß der Einzel-Ionenbeweglichkeit ( +

Eigen

M
D  oder 

Eigen

X
D - ) sowie aus einem Anteil gemäß der Ionenpaar-Beweglichkeit 

Eigen

IPD  zusammen: 

 ( ) + +

Eigen Eigen Eigen

M IP IPM M
1 c cD D D D Db b= - Ö + Ö ¹ + (3) 

 ( )Eigen Eigen Eigen

X IP IPX X
1 c cD D D D Db b- -= - Ö + Ö ¹ + (4) 

Die hier resultierenden effektiven Diffusionskoeffizienten 
Eigen

MD  und 
Eigen

XD  sind somit die 

Summe der āwahrenó Diffusionskoeffizienten +M
D , 

X
D -  und DIP, deren spezifischer 

Anteil mit einem Gewichtungsfaktor bc beschrieben wird. DIP stellt die korrelierte 

Bewegung von Kationen und Anionen dar. Diese werden als sogenannten āIonenpaareó 

bezeichnet, die im zeitlichen Mittel vorhanden sind.  

Wird nun der zur Gesamtionenleitfähigkeit führende Diffusionskoeffizient 
totalDs  gemäß 

einer linearen Superposition von Nernst-Einstein-Gleichungen (18) aufgestellt, so lässt 

sich dieser ausschließlich aus den Eigendiffusionskoeffizienten +

Eigen

M
D  und 

Eigen

X
D -  der 

Kationen und Anionen zusammensetzen: 

 ( ) ( )+ +

Eigen Eigen
total Eigen Eigen M X

M X M X
, ,

1 1c c

R R

D D
D D D D D

H H
s b b- -

+ -

= + = - Ö + - Ö ¹ + (5) 
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Es bleibt anzumerken, dass sich Gl. (5) auch mit partiellen Haven-Verhältnissen (HR,+ 

und HR,ï) aufstellen lässt. Wird nun der zur makroskopischen Viskosität führende 

Diffusionskoeffizient 
totalDh  gemäß einer linearen Superposition von Stokes-Einstein-Gl. 

(20) betrachtet, so muss in dieser Summe zusätzlich der Eigendiffusionskoeffizient zu den 

Ionenpaaren 
Eigen

IPD  mit einfließen: 

 ( )( )+ +

total Eigen Eigen Eigen

Stokes-Einstein IP IPM X M X
1 b b- -
è øè ø= + + = - Ö + + Öê úê úc cD D D D D D D  (6) 

Anhand der Herleitungen (5) und (6) lassen sich drei unterschiedliche Einflüsse auf die 

Walden-Plotanalyse diskutieren: (i) Die gemäß eines bc-Werts größer 0 angezeigte Ionen-

korrelation führt durch die Verminderung von 
totalDs  zu einer Reduzierung der Äquivalent-

leitfähigkeit nach der Nernst-Einstein-Gleichung (18). Dies entspricht einem HR-Wert 

größer 1. (ii) Die gemäß eines bc-Werts größer 0 angezeigte Ionenkorrelation, führt zu 

einer stärkeren Beeinflussung der Viskosität im Vergleich zur Ionenleitfähigkeit. Dies 

kann auf die unterschiedlichen Vorfaktoren ( )1 cb-  und ( )bc
 in den Gln. (5) und (6). 

zurückgeführt werden. (iii) Wird  dem Korrelationsfaktor 
cb  eine Temperaturabhängig-

keit zugeschrieben, so lassen sich hieraus verschiedene Resultate dieser Arbeit besser 

verstehen, beispielsweise eine Änderung der Steigung a im Walden-Plot. 

Das in diesem Abschnitt dargelegte Modell basiert zweifelsohne auf der trivialen 

Vorstellung von Ionenpaaren, bei der das Verhältnis von gepaarten zu dissoziierten 

Spezies durch bc mittels Konzentrationsangaben quantifiziert wird. Die in Abschnitt 5.2 

zusammengefasste Publikation orientiert sich jedoch an einer aufschlussreichen Arbeit 

von Harris 
72

, in welcher der Autor die Vorstellung von Ionenpaaren in konzentrierten 

Elektrolyten scharf kritisiert, und stattdessen Kreuz-Korrelationsterme in die Diskussion 

der Verletzung eines idealen Nernst-Einstein-Verhaltens einfügt. Aufgrund ihrer Einfach-

heit erweisen sich die anschaulichen Ionenpaare zunächst jedoch als hinreichendes Hilfs-

mittel, um die prinzipiellen Unterschiede zwischen Transfer- und Transportzahlen dar-

zulegen und eine Diskussionsgrundlage für deren Definition im folgenden Abschnitt 2.3 

zu schaffen. 
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2.2 Unterschied zwischen Transport - und Transferzahlen  

Zur weiteren Charakterisierung der mikroskopischen Elektrolyteigenschaften können 

ionenspezifische Transferzahlen ti betrachtet werden, deren inadäquate Definition zu 

Fehlinterpretationen führen kann. In diesem Abschnitt wird daher der Unterschied 

zwischen der Transportzahl, auch als apparente Transferzahl bezeichnet, sowie der 

Transferzahl am Beispiel des Kations M
+
 aufgezeigt. Die unterschiedlichen t-Werte 

lassen sich auf Basis der in Abschnitt 2.2 eingeführten Eigendiffusionskoeffizienten und 

den Diffusionskoeffizienten berechnen.  

Die kationische Transportzahl (apparente Transferzahl) eines monovalenten Salzes ist 

gemäß der Gln. (3) und (4) durch das Verhältnis der Eigendiffusionskoeffizienten 

definiert:  

 
+

+

Eigen EigenEigen
IPM M

M Eigen Eigen Eigen Eigen Eigen

M X IPM X-

+
= =

+ + +

D DD
t

D D D D D
 (7) 

Die auf den kationischen Ladungstransfer beschränkte Transferzahl ist definiert als: 

 
M

M

M X

D
t

D D

+

+

+ -

=
+

 (8) 

Im Vergleich zur kationischen Transportzahl ὸ  repräsentiert die kationische Transfer-

zahl ὸ  den relativen Anteil der M
+
-Ionen zur totalen Ladungsdiffusivität 

totalDs . 

Während ὸ  den relativen Anteil zur totalen Stokes-Einstein-Diffusivität nach Gl. (6) 

darstellt. Darüber hinaus besteht ein großes Interesse, welchen Anteil die korrelierte 

Kation-Anion-Bewegung am totalen Ladungstransport einnimmt. Als partielle Transport-

zahl lässt sich die Kation-Anion-Bewegung wie folgt beschreiben: 

 
IP

IP

M X

b
+ -

=
+

D

D D
 (9) 

Im Idealfall wird in der Literatur der Unterschied zwischen ὸ  und ὸ  erkannt.
71,73

 

Häufig wird jedoch die mittels PFG-NMR bestimmte apparente Transferzahl mit einer 

āwahrenó Transferzahl gleichgesetzt, obwohl der Ionenpaaranteil ‍  in konzentrierten 

Lösungen nicht zu vernachlässigen ist. Es muss angemerkt werden, dass die in diesem 

Kapitel 2 erzielten Herleitungen, gerade in Bezug auf Ionenpaare, rein didaktischer Natur 

sind. Unter Ionenpaaren verstehen wir die gegenseitige Beeinflussung des Ladungstrans-
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fers durch starke Coulomb-Wechselwirkungen, in deren Folge es zu einer konzertierten 

Bewegung von Kationen und Anionen in dieselbe Richtung kommt. Deren Beschreibung 

muss sinnigerweise durch Korrelationsterme erfolgen und kann nicht alleinig von 

Konzentrationen ausgehen. Die Signifikanz der aus ā‍ ó resultierenden Abweichung 

zwischen kationischem Ladungstransport sowie Ladungstransfer kann die vorliegende 

Arbeit durch Anwendung der Tieffrequenz-Impedanzspektroskopie (VLF-IS) zur 

Bestimmung von Transferzahlen am Beispiel von vier Flüssigelektrolyten aufzeigen.
74,75

 

2.3 Maxwell -Stefan-Diffusion  

Die Maxwell-Stefan-Diffusion ergänzt das erste Fickôsche Diffusionsgesetz, wonach die 

Teilchenflüsse ὐ stets entgegen vorherrschender Konzentrationsgradienten erfolgt, um 

das Phänomen von Teilchenflüssen ὐ entlang eines vorherrschenden Konzentrations-

gradienten. Das zuletzt genannte Phänomen setzt jedoch eine binäre Elektrolytmischung 

voraus, bei der mindestens drei Spezies, wie beispielsweise Kationen (i), Anionen (j) 

sowie ein Lösungsmittel (0) diffundieren. Es wird in diesem Fall von einem āinvertierten 

Diffusionsvorgangó gesprochen. Zu den einzelnen Diffusionsvorgängen nach Maxwell-

Stefan zählen typischerweise:  

¶ (i) Eine gerichtete Diffusion einer Spezies j entlang eines vorherrschenden 

Konzentrationsgradienten (= osmotische Diffusion). 

¶ (ii)  Eine gerichtete Diffusion einer Spezies i entgegen eines vorherrschenden 

Konzentrationsgradienten (= invertierte Diffusion). 

¶ (ii i) Eine teilweisen Entmischung der binären Elektrolytmischung. 

Der Punkt (i) beschreibt zunächst die klassische Fickôsche Diffusion, jedoch weist Punkt 

(ii) einen deutlichen Kontrast zur āosmotischen Diffusionó auf, nach welcher Konzen-

trationsgradienten durch die Diffusion der Spezies abgebaut werden.
76

 Die in (ii) und (iii) 

beschriebenen Phänomene sind experimentell gesichert und stellen typische Zusatz-

merkmale der Maxwell-Stefan-Diffusion dar.  

Doch wie lassen sich solche Diffusionsvorgänge besser verstehen und erklären? Bewegen 

sich die Anionen j schneller als die Kationen i und wirken unterschiedlich starke 

Wechselwirkungen (= attraktive, starke Coulomb-Wechselwirkungen) innerhalb des 
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Elektrolyten, so führt dies zu einer wechselseitigen Korrelation in den Diffusions-

bewegungen von Kationen und Anionen. Für solvatisierte Ionen lassen sich die Vorgänge 

(i) und (ii) damit vereinfacht wie folgt erklären: Schnellere Anionen diffundieren vorweg 

und ziehen aus Gründen der Elektroneutralität ihre Gegenionen (Kationen) mit sich. Für 

das betreffende Gegenion kann dies letztlich auch entgegen etwaiger Konzentrations-

gradienten geschehen und zu einer Erhöhung der Kationenkonzentration gemäß Punkt 

(iii) führen.
76

  

Im Falle eines zusätzlichen Ionentransportgradienten, beispielsweise durch die Wirkung 

eines elektrischen Feldes, finden parallele Migrations- und Diffusionsvorgänge für die 

geladenen Spezies statt. In diesem Fall versagt der klassische Erklärungsansatz nach Fick 

vollständig und es müssen, wie von Notten und Mitarbeitern vorgeschlagen, zur 

Beschreibung der Ionenflüsse deutlich erweiterte Ansätze zur Nichtgleichgewichts-

Thermodynamik angewendet werden. Weiterhin schreiben die Autoren, dass die 

Diffusions- und Migrationsströme aller Spezies im stationären Zustand einen betrags-

gleichen Wert annehmen.
77,78

 Inwiefern sich gekoppelte Ionenflüsse verhalten und wie 

hoch der Anteil korrelierter Kationen-Anionen-Bewegungen am Gesamtfluss ist, darüber 

treffen die Autoren keine Aussagen. 

Im Bereich der LIB ist es von großem technischen Interesse und eines der wesentlichen 

Ziele, die Leistungsfähigkeit der Elektrolyte zu steigern.
79,80

 Hierzu ist jedoch ein tiefer-

gehendes Elektrolytverständnis notwendig. Der starke wechselseitige Einfluss von 

verschiedenen Lösungsmitteln, von Gegenionen sowie von Additiven auf die jeweilige 

Li
+
-Ionenmobilität wurde bislang kaum untersucht. Das elektrochemische Potential ‘  

der Li
+
-Ionen und damit die Li

+
-Transporteigenschaften lassen sich in einer komplexen 

Elektrolytmischung mittels der Maxwell-Stefan-Gleichung (10) berechnen.
81,82

 

 ( )0
0

0total 0

m +
+ + +

+

è øÖÖ
- Ð = Ö -é ù

ê ú
ä

c cR T
c v v

c D
 (10) 

Hierin stehen die Indizes ā+ó f¿r kationische Spezies und ā0ó f¿r das Lºsungsmittel. 

Deren Wechselwirkungen werden mit dem kombinierten Index ā+ 0ó angegeben und 

können durch die Maxwell-Stefan-Diffusionskoeffizienten D+ 0 quantifiziert werden. 

Weiterhin sind ctotal die totale Ionenkonzentration, c+ die Kationenkonzentration, R die 

ideale Gaskonstante und T die absolute Temperatur. Auf das elektrochemische Potential 

bezogen, sind ὺᴆ  und ὺᴆ  die mittleren Geschwindigkeitsvektoren der Kationen 
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beziehungsweise die des Lösungsmittels. Der relative Geschwindigkeitsunterschied 

ὺᴆ ὺᴆ kann in diesem Fall auf die unterschiedlich starken Coulomb-Wechselwirkungen 

zwischen der geladenen Spezies und dem Lösungsmittel zurückgeführt werden. Für 

Anionen ergibt sich eine zu (10) analoge Gleichung. 

Das elektrochemische Potential ‘  der Kationen mit der Ionenladungszahl ᾀ setzt sich 

aus zwei Bestandteilen zusammen, dem elektrischen Potential • und dem chemischen 

Potential gemäß der Ionenaktivität a+. Der Gradient dieses elektrochemischen Potentials, 

d.h. die treibende Kraft für die Li
+
-Ionenbewegungen ist unter isothermen Bedingungen 

gegeben durch 
81,83

: 

 ( )lnm j+ + +Ð = ÖÐ + ÖÐz F RT a  (11) 

Durch Gleichsetzen von Gln. (10) und (11) lässt sich nun ein Zusammenhang zwischen 

der Maxwell-Stefan-Diffusion und dem elektrochemischen Potential herstellen 
81

, wobei 

der Geschwindigkeitsvektor ὺᴆ  durch den Kationenflussvektor ὐᴆ ὧ ὺᴆ  ersetzt 

werden kann. Dies geschieht gemäß der Annahmen, dass der Geschwindigkeitsvektor des 

Lösungsmittels mit Null referenziert ist ὺᴆ π 
82,84

. Die Beiträge anderer Spezies-

Wechselwirkungen (0 ï; + ï Ḭ ï +) zum elektrochemischen Potential lassen sich analog 

aufstellen: 

 ( ) ( )0

0total 0

lnj+ + +

+ +

è øÖ
Ö = ÖÐ + ÖÐé ù

Ö ê ú
ä

cR T
J z F RT a

c c D
 (12) 

Newman leitet hieraus kationische Transferzahlen ὸ für eine binäre Elektrolytmischung 

ab. Dies erfolgt einerseits über die beiden Ionenflüsse, ὐᴆ  und ὐᴆ , wobei F für die 

Faraday-Konstante und ὐᴆ  für die Gesamtstromdichte stehen: 

 
0 00

0 0 total

+ ++
+

+ -+ -

Ö
= =

Ö + Ö

z F J J
t

z F J z F J J
, (13) 

Andererseits lässt sich ὸ  auch über die Maxwell-Stefan-Diffusionskoeffizienten 

definieren, d.h. über die relativen Unterschiede in den Ion-Solvatwechselwirkungen 
85

: 

 
0 0 0

0 0

1 + +
+ -

+ + - -

= - =
-

z D
t t

z D z D
 (14) 

Unter der Voraussetzung, dass der Gesamtionenfluss totalJ  in einer Elektrolytmischung 

nur durch den Gradienten des elektrochemischen Potentials verursacht wird, lässt sich der 
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Transport einer ionischen Spezies auch mit dem Ansatz nach Onsager vollständig 

beschreiben.
79

 Der Fluss dieser definierten Spezies, hier Li
+
, ist inhärent mit den Flüssen 

aller anderen Spezies gekoppelt. Konvektionen werden hierbei ausgeschlossen. In einem 

n-Komponentensystem sind laut Onsager-Reziprozitätsbeziehung hierzu n·(n ï 1) / 2 

unabhängige Transportkoeffizienten notwendig. Für eine typische binäre Elektrolyt-

mischung, bestehend aus einem monovalenten Salz und einem neutralen Lösungsmittel, 

können gemäß n = 3 und einer Onsager-Transportmatrix die folgenden Transport-

gleichungen (15) und (16) aufgestellt werden 
86,87

: 

 
2 2

d d
J

F dx F dx

s m s m++ + +- -
+

å õ
=- +æ ö
ç ÷

 (15) 

 
2 2

s m s m-- - -+ +
-

å õ
=- +æ ö
ç ÷

d d
J

F dx F dx
 (16) 

Hierin stehen J+ und Jï jeweils für die anionischen und die kationischen Ionenflüsse. Mit 

den drei Transportkoeffizienten s+ +, sï ï und s+ - lässt sich nun direkt der Zusammen-

hang zwischen wechselseitig beeinflussten Bewegungen von Kationen und Anionen 

darstellen. Die korrelierten Kationen- und Anionenbewegungen werden durch s+ + 

beziehungsweise sï ï dargestellt. Die Transportkoeffizienten s+ - und s- + werden durch 

die Kreuzkorrelation der Kationen-Anionenbewegungen bestimmt. Laut Onsager ist s+ - 

identisch mit s- +. In einem idealen Elektrolyten sind keine Kreuzkorrelationen 

vorhanden, sodass s+ - = 0. In Bezug auf konzentrierte Li -Elektrolyte, treten jedoch starke 

Ionen-Korrelationen auf, deren Einfluss auf die Ionenbewegung bisher ungeklärt ist. 

Somit können wir in dieser Arbeit folgende Fragen beantworten: (a) Welche Aus-

wirkungen haben korrelierte Ionenbewegungen auf die Li
+
-Transferzahl? (b) Lässt sich 

der Einfluss dieser korrelierten Bewegung quantifizieren? Auf der Grundlage jener 

Verknüpfung der Maxwell-Stefan-Diffusion mit den Onsager-Beziehungen kann darüber 

hinaus eine Anknüpfung an die lineare Antworttheorie nach Kubo 
88 

und an 

Gleichgewichts-Transportmodelle 
89

 erfolgen. Die von Newman und Wheeler vorge-

schlagene Inversion der Onsager-Matrix zur Berechnung der Ionenflüsse 
80,82

 ist gemäß 

unseres Formalismus nicht notwendig. Auf die genannten Aspekte wird in Abschnitt 5.2 

näher eingegangen. 
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2.4 Messmethoden zu Trans port - und Trans fer zahlen 

In der Literatur erscheinen zunächst vielfältige Methoden zur Bestimmung von Transport- 

und/oder Transferzahlen: 

¶ (a) Potentiostatische Polarisations-(PP)-Methode 
90,91

. 

¶ (b) Galvanostatische Polarisations-(GP)-Methode 
73,92,93

. 

¶ (c) Hittorf-Tubandt-Methode 
80

. 

¶ (d) Gepulste Feldgradienten-Kernmagnetresonanz-(PFG-NMR)-Methode 

(Tracer-Diffusions-Methode) 
94

. 

¶ (e) Konzentrationszellen-(EMK)-Methode 
93,95

. 

¶ (f) Tieffrequenz-Impedanzspektroskopie-(VLF-IS)-Methode 
74,75,96

. 

Die genannten Methoden basieren auf den folgenden Messprinzipien 
68,73,93,95,97

: 

¶ (a) Dem Verhältnis des Initialstroms I0 zum stationären Strom Iss in Folge 

einer niedrigen Polarisationsspannung. 

¶ (b) Dem zeitlichen Verlauf des Potentialabfalls nach dem Anlegen eines 

kleinen Polarisationstroms. 

¶ (c) Den Konzentrationsänderungen in separierten Elektrolytzellen während 

eines definierten Ladungsflusses. 

¶ (d) Den Eigendiffusionskoeffizienten, in die alle mobilen Spezies zum 

betreffenden NMR-aktiven Kern eingehen (gewichtete Transportzahl, auch 

als apparente Transferzahl bezeichnet). 

¶ (e) Der Analyse der Klemmspannung zwischen zwei Halbzellen gleicher 

Elektrolytzusammensetzung, jedoch unterschiedlicher Salzkonzentrationen 

(Bestimmung einer Transferzahl bezüglich aller elektrochemisch aktiven 

Spezies, unter der Annahme eines konstanten Aktivitätskoeffizienten im 

betreffenden Konzentrationsbereich). 

¶ (f) Dem Vergleich der Hochfrequenzimpedanz und der Tieffrequenzimpedanz 

unter Berücksichtigung einer instationären Grenzflächenimpedanz. 



 Theoretische Grundlagen zur Elektrolytcharakterisierung SS|SS17 

 

Gegenstand dieser Arbeit sind lediglich die Methoden (a), (d) und (f). Wir beschränken 

uns somit auf eine experimentelle Analyse der Methoden VLF-IS und PFG-NMR sowie 

eine Analyse der gängigen Auswertungsmethodik zu der PP-Methode. Wir weiten die 

Anwendungsmöglichkeit der VLF-IS-Methode erstmalig auf Flüssigelektrolyte aus, 

welche bisher vorrangig auf Polymer- und Kompositelektrolyte beschränkt war und 

zudem nur wenige Anwendungsbeispiele 
74,75,96

 umfasst. Darüber hinaus werden 

signifikante Differenzen zwischen den genannten Methoden bezüglich der Transferzahlen 

beziehungsweise der Transportzahlen in konzentrierten, nicht-idealen Flüssigelektrolyten 

diskutiert, siehe Abschnitt 5.2. 

2.5 Die Walden-Plot analyse 

Zur Charakterisierung der makroskopischen Elektrolyteigenschaften werden experimen-

tell die Ionenleitfähigkeit s sowie die Viskosität h als wichtig erachtet. Das Zusammen-

spiel dieser beiden makroskopischen Transportgrößen lässt sich beispielsweise anhand 

des Walden-Plots, der Auftragung der molaren Äquivalentleitfähigkeit L = s /cSalz gegen 

die reziproke Viskosität hï1, aufzeigen. Die Viskosität h lässt sich mittels der Stokes-

Einstein-Gleichung (17) und die molare Äquivalentleitfähigkeit L mit der Nernst-

Einstein-Gleichung (18) beschreiben: 

 
Eigen B

 M, X 6 p h=

Ö
Ö =

Ö Ö Ö
ä i i

i

k T
v D

r
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 (18) 

In diesen Gleichungen stehen: cSalz für die Salzkonzentration, e für die Elementarladung, 

xi für den Stoffmengenanteil, kB für die Boltzmann-Konstante, NA für die Avogadro-Zahl, 

T für die absolute Temperatur und reff für einen effektiven hydrodynamischen Radius.  

Die makroskopische Größe h  in Gl. (17) lässt sich prinzipiell durch die Eigendiffusions-

koeffizienten Eigen

 M, X
 

=
Öä i ii

v D  umschreiben. Hierin sind alle mobilen Spezies i wie 

Kationen M
+
, Anionen X

ï
 aber auch āIonenpaareó, in denen sowohl M

+
 als auch X

ï
 

enthalten sind, berücksichtigt. Aus experimenteller Sicht lassen sich diese Eigen-

diffusionskoeffizienten mittels PFG-NMR leicht bestimmen. 
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Aufgrund der Annahme, dass nur geladene Spezies zur Ionenleitfähigkeit beitragen, bleibt 

+

Eigen

 M , X
 -=
Öä i ii

x D  in Gl. (18) auf die Diffusionskoeffizienten von M
+
 und X

ï
 beschränkt. 

Aus den beiden Quotienten +

Eigen Eigen

M M
D D  und Eigen Eigen

X X
D D -  lassen sich jedoch Haven-

Verhältnisse HR abschätzen, in welchen die Kreuz-Korrelationen der Kationen-Anionen-

Bewegungen zusammengefasst werden. Der HR-Wert bringt rechnerisch das Verhältnis 

LNMR/L der beiden experimentellen Größen LNMR und L zum Ausdruck. Die molare 

Äquivalentleitfähigkeit L wurde bereits mit Gl. (18) eingeführt und L
NMR

 lässt sich 

gemäß der Nernst-Einstein-Gleichung aus den Eigendiffusionskoeffizienten der zu M- 

und X-gehörigen Spezies berechnen: 

 

2
NMR Eigen EigenA

M X

B
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Die genannten Gln. (17) und (18) lassen sich nun kombinieren: 
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Der effektive hydrodynamische Radius reff berechnet sich als Mittelwert gemäß der 

Stoffmengenanteile xi. Grundlage der spezifischen Radien können literaturbekannte 

van-der-Waals-Radien sein. Es muss darauf hingewiesen werden, dass reff die 

vollständige Ionendissoziation beschreibt und Abweichungen hiervon durch das Haven-

Verhältnis mit einem Wert größer 1 abgedeckt sind. 

In der Praxis lassen sich anhand einer modifizierten Walden-Auftragung log{L} gegen 

log{h·reff} gemäß Gl. (21) verschiedenste Flüssigelektrolyte vergleichen und die experi-

mentellen Größen L und h bezüglich ihrer wechselseitigen Abweichungen analysieren:  

 {}
eff

1
log log

C

r
a

h

ë û
L = Ö Öì ü

í ý
 (21) 

Die hieraus entwickelte Walden-Plotanalyse kann zusätzlich einen von 1 abweichenden 

HR-Werts vorgeben, wodurch einerseits eine neue Referenzlinie definiert wird. 

Andererseits lassen sich mit dem a-Wert die Abweichung von der idealisierten Steigung 

mit dem Idealwert 1 angeben, sodass Verletzungen des Stokes-Einstein-Verhaltens 



 Theoretische Grundlagen zur Elektrolytcharakterisierung SS|SS19 

 

quantifizierbar und für verschiedene Elektrolyte vergleichbar werden. Durch 

entsprechende Arrhenius-Auftragungen zu h und zu L (bzw. s) kann gezeigt werden, 

dass diese Verletzungen auf unterschiedliche Aktivierungsenergien für den Impuls-

transport sowie für die Ionenleitfähigkeit zurückgeführt werden kann. Eine praktische 

Anwendung dieser Walden-Plotanalyse wird in Abschnitt 5.1 vorgenommen. 
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3 Zusammenfassung 

Im ersten Teil dieser Arbeit wurde der Einfluss von Sulfonat-basierten zwitterionischen 

Additiven auf die thermodynamischen und elektrochemischen Eigenschaften in binären 

Mischungen aus Ionischer Flüssigkeit und Li-TFSI untersucht. Dies erfolgte mit einer 

Kombination verschiedener experimenteller Methoden wie DSC, Leitfähigkeits-, Viskosi-

tätsmessungen, gepulster Feldgradienten-NMR (PFG-NMR) sowie Cyclovoltammetrie. 

Zusätzlich wurde die Li
+
- und TFSI

ï
-Ionenkoordination in den binären und ternären 

Mischungen mittels 
7
Li -NMR-Spektroskopie und Raman-Spektroskopie untersucht.  

Wir fanden heraus, dass die Zugabe von ZI zu einer Unterdrückung des Kristallisations-

verhaltens in den ternären Mischungen führt. Anhand abweichender chemischer 

7
Li -Verschiebungen konnte eine deutliche Änderung der chemischen Li

+
-Ionenumgebung 

durch die Zugabe der ZI detektiert werden. Der Nachweis von stabileren Li
+
/ZI-

Komplexen unter Freisetzung von TFSI
ï
-Anionen konnte mittels charakteristischer 

Verschiebungen der TFSI
ï
-Raman-Banden erbracht werden. Anhand eines modifizierten 

Walden-Plots wurden Informationen zu den Elektrolyttransporteigenschaften erhalten. 

Hierin deutet der Vergleich experimenteller Daten mit neu definierten Referenzlinien auf 

ein klassisches Flüssigkeitsverhalten bei hohen Temperaturen (um 100 °C) und bei 

niedrigeren Temperaturen auf eine dynamische Entkopplung von schnelleren und 

langsameren ionischen Spezies hin. Die Zugabe von Sulfonat-basierten ZI erhöht auch die 

Entkopplung in ternären Mischungen BMP-TFSI / Li -TFSI / ZI. Die Interpretation gemäß 

Waldenóscher Analyse wird durch die Ergebnisse aus PFG-NMR-Studien gestützt. Die 

hieraus bestimmten Diffusionskoeffizienten untermauern die Existenz von schnelleren 

TFSI
ï
 Anionen im Vergleich zu langsameren Li

+
/ZI-Komplexen in den ternären 

Mischungen.  

Im Gegensatz zu den üblicherweise diskutierten [Li(TFSI)2]
ï
-Komplexen in den binären 

Mischungen führt somit die Zugabe von Sulfonat-basierten ZI zu einer Freisetzung von 

TFSI
ï
-Anionen. Wir folgern hieraus, dass die stabileren Li

+
/ZI-Komplexe ursächlich für 

eine verringerte Li
+
-Ionenmobilität sind. Die kathodische Verschiebung der Li

+
-Reduk-

tionspotentiale führen wir auf eine stärkere Bindung zwischen Li
+
-Ionen und Sulfonat-

basierten Zwitterionen in den ternären Mischungen zurück. Diese thermodynamische 

Stabilisierung schränkt zusätzlich zu der bereits bekannten Diffusionslimitierung die 
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Verwendung IL-basierter Batterieelektrolyte ein. In zukünftigen Studien sollten somit 

zwitterionische Additive mit anderen negativen Kopfgruppen getestet werden, welche 

weniger stark an Li
+
-Ionen binden und folglich den Li

+
-Ionentransport in IL-basierten 

Elektrolyten verbessern.
98

 

 

Im zweiten Teil dieser Arbeit werden Li
+
-Transferzahlen (t

Strom
) in verschiedenen 

Flüssigelektrolyten mittels Tieffrequenz-Impedanzspektroskopie (VLF-IS) erhalten. Die 

Resultate werden mit apparenten Li
+
-Transferzahlen verglichen, welche in der Literatur 

mittels der PFG-NMR-Methode (t
NMR

) bestimmt wurden. Für die potentiostatische 

Polarisations-(PP)-Methode nach Bruce, Evans und Vincent 
90

 entwickeln wir darüber 

hinaus eine systematische Einschränkung zur korrekten Messung des Initialstroms, 

welcher einen großen Einfluss auf die Berechnung der Li
+
-Transferzahlen (t

PP
) hat. Die 

VLF-IS Experimente werden bei variablen Elektrodenabständen ausgeführt, wozu eine 

neue symmetrische Li  | Elektrolyt | Li -Zelle entwickelt wurde. Diese erlaubt eine ein-

deutige Unterscheidung zwischen den verschiedenen Beiträgen zur totalen Zellimpedanz 

Ĕ( ( 0))Zn­ , insbesondere die Quantifizierung des Li
+
-Diffusionswiderstand (RDiff ). Die 

Kausalität unserer Impedanzspektren wird mittels Kramers-Kronig-Transformationen 

überprüft und somit können instationäre Zustände in der Messzelle ausgeschlossen 

werden. Die Spektren werden mittels eines Äquivalentschaltkreises gefitt et, welcher ein 

nicht-ideales Warburg-short-Element (Ws) enthält. Die beschriebene Methodik wird bei 

drei unterschiedlichen Elektrolyten angewendet: (i) Der Carbonat-basierte Standard-

batterieelektrolyt LP30 mit 1 mol/L Li-PF6 gelöst in EC/DMC (1:1 wt.-%). (ii) Eine 

äquimolare Mischung aus Tetraglyme (G4) und dem Lithiumsalz Lithium bis(trifluoro-

methylsulfonyl)imid (Li-TFSI). (iii) Eine binäre Mischung der ionischen Flüssigkeit (IL) 

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (BMP-TFSI) und dem 

Li -Salz Li-TFSI. 

Ein deutlicher Unterschied zwischen den jeweiligen Werten zu t
Strom

 und t
NMR

 wird 

festgestellt. Um diese Diskrepanz zwischen dem Li
+
-Transfer einerseits und dem Li

+
-

Transport andererseits zu erklären, wenden wir die Onsager-Beziehungen auf die 

Migrations- und die Diffusionsströme in der Zelle an. Wir zeigen, dass die Li
+
-

Transferzahl (t
Strom

) im Vergleich zur Li
+
-Transportzahl (t

NMR
) wesentlich kleiner 

ausfallen kann, wenn starke Li
+
-Anionen-Wechselwirkungen zu einer stark korrelierten 
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Bewegung von Kationen und Anionen in dieselbe Richtung führen. Darüber hinaus 

formulieren wir die Richtlinie, wonach zur korrekten Anwendung der PP-Methode ein 

charakteristisches Zeitintervall Dtoptimal berücksichtigt werden muss. Es zeigt sich, dass 

nur in diesem Fall der korrekte Initialstrom I0 gemessen wird. Wir verdeutlichen somit, 

dass die Werte von t
Strom

 und t
PP

 prinzipiell identisch sein sollten.
99

 

 

Im dritten Teil  dieser Arbeit werden hydrosulfidische und hydroselenidische organische 

Salze mittels thermogravimetrischer Experimente untersucht. In Vorversuchen kristalli -

sierte sich heraus, dass Imidazolium-Chalkogenide eine herausragende Volatilität 

besitzen, die eine quantitative Sublimation unterhalb von 100 °C bei einem Druck von 

10
ï2

 mbar ermöglicht. Eine vergleichbar hohe Volatilität unterhalb der Schmelztempera-

tur ist nach unserem Kenntnisstand bisher noch nie für aprotische ionische Flüssigkeiten 

beobachtet worden. Bei höheren Temperaturen setzte eine Zersetzung in die jeweiligen 

Alkyl imidazole und 1-Methyl-3-alkylimidazolchalkogenone ein, was eine verlässliche 

Bestimmung von Verdampfungsenthalpien der unzersetzten IL durch eine isothermale 

TGA-Analyse bei Atmosphärendruck verhindert.  

Die experimentell bestimmten Verdampfungsenthalpien werden mit DFT-Rechnungen 

verglichen. Dieser Vergleich zeigt deutlich, dass die Zersetzungsprodukte einfacher in die 

Gasphase übergehen, wie bereits die Charakterisierung des Kondensationsrückstands 

zeigt. Die theoretischen Berechnungen liefern auch mögliche Zersetzungsprodukte in der 

Gasphase, welche mittels EI-MS-Untersuchungen nachgewiesen werden. Die genaue 

Syntheseroute zu Hydrogenchalkogenid-ILs in der wasser- und halogenid-freien Reaktion 

von Methylcarbonat-Vorläufern mit Hydrogenchalkogeniden können dem Manuskript 

und den ergänzenden Informationen entnommen werden.
100
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4 Summary  

In the first part  of this work we studied the influence of sulfonate-based zwitterion (ZI) 

additives on the thermodynamic and electrochemical properties in binary mixtures of 

ionic liquid and Li -TFSI by combining a number of experimental methods, namely DSC, 

conductivity measurements, viscosity measurements and cyclic voltammetry. Further-

more, we analyze the Li
+
 and TFSI

ï
 ion coordination in the binary and ternary mixtures 

by 
7
Li  NMR spectroscopy and Raman spectroscopy as well as basic information about the 

ionic transport processes by means of pulsed field gradient-NMR (PFG-NMR). We found 

that the addition of ZI leads to a suppression of crystallization processes in the ternary 

mixtures. A strong impact on the chemical environment of Li
+
 ions by the addition of ZI 

was detected by different chemical shifts from 
7
Li NMR measurements.  

The verification of more stable Li
+
/ZI complexes under the release of ófreeô TFSI

ï
 anions 

was provided by characteristic locations of the TFSI
ï
-Raman-bands. A modified Walden 

plot gave us information about the electrolyte transport characteristics. Comparing 

experimental data with two newly defined reference lines points to a simple liquid 

behaviour at high temperatures around 100 °C. At lower temperatures a dynamic 

decoupling of faster and slower ionic species occurs. The addition of sulfonate-based ZIs 

increases the amount of decoupling in ternary mixtures BMP-TFSI / Li -TFSI / ZI. This 

interpretation of the Walden plot analysis is confirmed by the results of the PFG-NMR 

measurements, which indicate the existence of faster TFSI
ï
 anions and slower Li

+
/ZI 

complexes in the ternary mixtures.  

In contrast to the typically discussed [Li(TFSI)2]
ï
 complexes in the binary mixtures, the 

addition of sulfonate-based ZIs leads to a release of TFSI
ï
 anions. Hence, we conclude 

that the more stable Li
+
/ZI complexes as well as the reduction of the Li

+
 ion mobility can 

have a big influence on the cyclic voltammograms. The thermodynamic stabilization of 

the Li
+
 ions causes an additional cathodic shift of the Li

+
 reduction potential suppressing 

the current density negatively. Overall we postulate that a stronger binding between the 

Li
+
 ions and the sulfonate-based ZIs in comparison to the TFSI

ï
 anions diminishes the 

capability of these IL-based electrolytes for battery applications. In the future other types 

of ZI additives with negative groups binding less strongly to Li
+
 ions should be tested for 

the improvement of the Li
+
 ion transport properties in IL-based electrolytes.

98
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In the second part of this work Li
+
 transference numbers (t

current 
= t

Strom
) in different 

liquid electrolytes are obtained by means of very-low-frequency impedance spectroscopy 

(VLF-IS). The results are compared to apparent Li
+
 transference numbers, which were 

obtained by means of the PFG-NMR method (t
NMR

) in literature. For the potentiostatic 

polarization (PP) method of Bruce, Evans and Vincent 
90

 we propose a systematic 

restriction to the correct measurement of the initial current, which takes a great influence 

on the determination of the Li
+
 transference numbers (t

PP
). The VLF-IS experiments are 

carried out at variable electrode distances inside a newly constructed symmetrical 

Li  | electrolyte | Li  cell, which allows a clear distinction of different contributions to the 

total cell impedanceĔ( ( 0))Zn­ , in particular the quantification of the Li
+
 diffusion 

resistance (RDiff ). The causality of our impedance spectra is checked by Kramers-Kronig 

transformation tests in order to rule out instationary states within the measurement setup. 

The spectra are fitted by an equivalent circuit including a non-ideal Warburg-short 

element (Ws). These methods were applied to three different electrolytes: (i) The 

carbonate-based standard battery electrolyte LP30 with 1 mol/L Li-PF6 dissolved in 

EC/DMC (1:1 wt.-%). (ii) An equimolar mixture of tetraglyme (G4) and the lithium salt 

lithium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide (Li-TFSI). (iii) A binary mixture of the ionic 

liquid (IL) 1-butyl-1-methyl-pyrrolidinium bis(trifluoromethylsulfonylimide) (BMP-

TFSI) and the Li salt Li-TFSI.  

A strong difference between the values of t
Strom

 and t
NMR

 is observed. In order to 

rationalize this discrepancy between the Li
+
 transfer on the one hand and the Li

+
 transport 

on the other, we apply Onsager relations to the migration and diffusion currents in the 

cell. We show that the Li
+
 transference number (t

Strom
) can be considerably smaller as 

compared to the Li
+
 transport number (t

NMR
), if strong Li

+
-anion interactions lead to 

strongly correlated movements of cations and anions into the same direction. 

Furthermore, we give guidance to the correct application of the PP method including the 

characteristic time interval Dtoptimal that needs to be passed before determining the correct 

initial current I0. Thus, we make clear that in principal the values of t
Strom

 and t
PP

 are 

identical.
99

 

 

In the third part  of this work hydrosulphide and hydroselenide organic salts are studied 

by means of thermogravimetric measurements. By preliminary tests we found out that 
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imidazolium hydrochalcogenides show a remarkable high volatility, allowing their 

quantitative sublimation below 100 °C at a pressure of 10
ï2

 mbar. To the state of our 

knowledge a comparable high volatility below the melting temperature is a novelty for 

the class of aprotic ionic liquids. At elevated temperatures decomposition into the 

respective alkylimidazoles and 1-methyl-3-alkylimidazolchalcogenones occurs, which 

impedes a reliable determination of vaporisation enthalpies by the isothermal TGA 

analysis at atmospheric pressure.  

Comparing experimentally determined evaporation enthalpies with those determined by 

theoretical DFT calculations emphasize that decomposition products cross over to the gas 

phase much easier, which is confirmed by the characterization of the re-condensation 

residues. The DFT calculations lead also to stable gas phase decomposition products, 

which become detected by EI-MS measurements. The full synthetical access to the 

hydrochalcogenide ILs by the water- and halide-free reaction of methylcarbonate 

precursors with hydrogen chalcogenides can be found in the manuscript and the 

supporting information, respectively.
100
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5 Kumulativer Teil  

Der kumulative Teil der Dissertation enthält eine kurze Einleitung, eine Zusammen-

fassung sowie eine Diskussion der wichtigsten Ergebnisse der jeweiligen Publikation. Die 

gezeigten Abbildungen wurden, falls notwendig, ins Deutsche übersetzt und teilweise 

nachbearbeitet. Zur Übereinstimmung mit den Veröffentlichungen wurde die anglo-

amerikanische Zahlenformatierung beibehalten. Die Genehmigungen der Verwendung 

von Publikationsinhalten für diese Dissertation liegt vor, wobei das Recht zur 

Veröffentlichung beim jeweiligen Verlag verbleibt. Eine detaillierte Beschreibung und 

Diskussion der Experimente sowie weiterführender Literatur sind in den Publikationen 

nachzulesen. Der jeweilige Eigenanteil wird abschnittsweise erklärt. 

5.1 Li+-Ionen transport in IL-basierten Elektrolyten und 
der Ein fl uss von Sulfonat -basierten Zwitterion -
Additiven  

F. Wohde, R. Bhandary, J.M. Moldrickx, J. Sundermeyer, M. Schönhoff und B. Roling 

Li
+
 Ion Transport in Ionic Liquid-based Electrolytes and the Influence of 

Sulfonate-based Zwitterion Additives 

Solid State Ionics, 2016, 284, 37ï44. 

 

Einleitung , Diskussion und Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Publikation 
98

 wurde der Einfluss von Sulfonat-basierten Zwitterion 

(ZI)-Additiven auf den Li
+
-Ionentransport in IL-basierten binären Elektrolytmischungen 

aus BMP-TFSI und Li-TFSI untersucht. Die detaillierten Synthesevorschriften und 

Charakterisierungen der Zwitterionen 1-(1-Butylpyrrolidinium)butan-4-sulfonat (ZN) und 

1-(1-tri-n-Butylphosphonium)butan-4-sulfonat (ZP) sind den ergänzenden Informationen 

zu entnehmen.  

Roling et al. untersuchten bereits die thermodynamischen Eigenschaften binärer Misch-

ungen in Abhängigkeit der Lithiumkonzentration und stellten fest, dass der Anteil der 

Li
+
-Ionen am Massetransport stets geringer als ihr spezifischer Stoffmengenanteil ist.

36
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Die resultierenden, niedrigen apparenten Transferzahlen gehen ursächlich auf die Bildung 

relativ großer und stabiler Li
+
/Anion-Komplexe zurück, welche langsamer diffundieren 

als das organische Kation der IL.
101ï103

 Die binären Mischungen BMP-TFSI / Li -TFSI 

sind somit noch nicht für eine Batterieanwendung optimiert. Zur Verbesserung ihrer 

elektrochemischen Eigenschaften wurden verschiedene Additive, wie molekulare 

Lösungsmittel 
33

, aber auch Zwitterionen 
104

 vorgeschlagen. Motiviert wurde der zuletzt 

genannte Ansatz durch die Beobachtung von Li
+
-Transportzahlen größer 0.5 in der 

binären Li -Salz / ZI-Mischungen durch Ohno und Mitarbeiter.
105

 Forsyth, MacFarlane 

und Mitarbeiter beobachteten eine kontinuierliche Zunahme der Li
+
-Eigendiffusions-

koeffizienten in ternären Mischungen IL / Li -Salz / ZI durch Zugabe der Zwitterionen.
61

 

Die Ursache dieses Effekt wurde jedoch nicht aufgeklärt. 

Die Stöchiometrie der von uns untersuchten Mischungen lässt sich wie folgt beschreiben: 

 ( )(1 ) Li-TFSI 1 BMP-TFSI ZI- Öè Ö + - Ö ø+ Öê úy x x y  

Wird die Salzkonzentration über die spezifischen molaren Massen M sowie die Dichte r 

der Mischungen berechnet (22), so lassen sich mit den in (23) zusammengefassten 

Gleichungen die jeweiligen Konzentrationen ausrechnen:  

 
( ) ( )

Salz

Li-TFSI BMP-TFSI ZI

(1 )

1 1

r- Ö
=
- Öè Ö + - Ö ø+ Öê ú

y
c

y x M x M y M
 (22) 

 ( )Li Salz BMP Salz TFSI Salz ZI Salz     1           
1

= Ö = - Ö = = Ö
-

y
c x c c x c c c c c

y
 (23) 

In Abb. 2 sind die einzelnen Komponenten der ternären Mischungen skizziert und in 

Tab. 2 die genaue Zusammensetzung aufgelistet.  

 

 

Abb. 2 Strukturformeln der Ionen und der Zwitterionen in den untersuchten Mischungen. 
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Tab. 1 Untersuchte Elektrolyte: Stöchiometrische Koeffizienten x und y; sowie Li+- und ZI-Konzentrationen.  

Elektrolyt Ionische  
Flüssigkeit 

Li-Salz Zwitterion x y cLi 
/ mol Lς1 

cZI 
/ mol Lς1 

#1a BMP-TFSI - - 0 0 0 0 

#2a · Li-TFSI - 0.24 0 0.90 0 

#2b · · - 0.37 0 1.49 0 

#3a · · ZN 0.25 0.06 0.89 0.22 

#3b · · ZN 0.25 0.17 0.84 0.71 

#3c · · ZN 0.40 0.06 1.60 0.23 

#3d · · ZN 0.50 0.22 1.75 1.00 

#3e · · ZP 0.25 0.06 0.89 0.22 

#3f · · ZP 0.25 0.20 0.79 0.80 

#3g · · ZP 0.40 0.06 1.57 0.23 

#3h BMP-TFSI Li-TFSI ZP 0.50 0.26 1.59 1.10 

        

 

Mit dem Ziel, die Elektrolyte aus Tab. 1 bezüglich thermodynamischer und elektro-

chemischer Eigenschaften zu untersuchen sowie den Ionentransport und die Viskosität zu 

charakterisieren, wurde eine Kombination verschiedener Experimente (a)ï(c) ausgeführt:  

(a) DSC-Untersuchungen halfen dabei, den Temperaturbereich ohne Kristallisation für 

Leitfähigkeits- und Viskositätsmessungen einzugrenzen. Die hierzu in Abb. 3 und Abb. 4 

gezeigten Resultate verdeutlichen den positiven Einfluss zwitterionischer Additive 

anhand einer verminderten Kristallisationsneigung mit zunehmendem ZI-Anteil (grüne 

und blaue Kurve; y = 0.17 und y = 0.22).  

(b) Cyclovoltammetrische Untersuchungen zwischen ï0.5 V und 6 V versus Li
+
/Li , siehe 

Abb. 5, zeigten eine große anodische Stabilität der Zwitterionen von bis zu 5ï6 V. Im 

kathodischen Bereich um 0 V wird ein signifikanter elektrochemischer Unterschied bei 

den ternären Mischungen beobachtet. Für Mischungen mit einem geringen ZI-Anteil 

(y = 0.06) lassen sich reversible Li
+
-Reduktions-/Reoxidationspeaks detektieren. Für 

Mischungen mit höheren ZI-Anteilen (y = 0.20 oder y = 0.26) können keine 

Reoxidationspeaks oberhalb von 0 V festgestellt werden, was auf eine irreversible 

reduktive Zersetzung der ternären Mischung unterhalb von 0 V schließen lässt. 

(c) Untersuchungen der Ionenleitfähigkeit s und der dynamischen Viskosität h führten zu 

den in Abb. 6 und Abb. 7 dargestellten Arrhenius-Plots. Hierin sind nur die s-Daten und 

die h-Daten dargestellt, bei denen die Probe entweder flüssig oder unterkühlt vorliegt, 

sodass Kristallisationseffekte ausgeschlossen sind. Weitere Angaben zum verwendeten 

Messequipment können der Publikation 
98

 entnommen werden. 
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BMP-TFSI zeigt die höchste Ionenleitfähigkeit mit einem Wert von 3.2 mS/cm bei 30 °C, 

siehe Abb. 6. Die Zugabe von Li -TFSI führt zu einer starken Abnahme dieser Leitfähig-

keit, sodass die binäre Mischung mit x = 0.37 einen Wert von 0.24 mS/cm bei 30 °C 

anzeigt. Die Zugabe von ZI führt zu keinem signifikanten Zuwachs der Leitfähigkeit. 

Beispielsweise zeigt die ternäre Mischung mit x = 0.4 und y = 0.06 einen Wert von 

0.29 mS/cm bei 30 °C. Die Viskositäten h sind durch eine typische inverse Proportio-

nalität mit der Leitfähigkeit s verknüpft (h́ sï1), vergleiche Abb. 6 und Abb. 7. Beides, 

die Zugabe von Li-TFSI und die Zugabe von Zwitterionen zu BMP-TFSI, führt zu einer 

Zunahme der Viskosität. Die Temperaturabhängigkeit sowohl der Ionenleitfähigkeit s als 

auch der Viskosität h kann durch die Vogel-Fulcher-Tammann-Beziehung 
106

 hinlänglich 

beschrieben werden. Dieses VFT-Verhalten manifestiert sich in einer deutlichen 

Krümmung der Datenpunkte im Arrhenius-Plot. 

 

 

Abb. 3 DSC-Wärmefluss (Heiz-/Abkühlrate: ±10 K/min) zu BMP-TFSI sowie binären Mischungen. 

  



30 | Kumulativer Teil  

 

 

 

Abb. 4 DSC-Wärmefluss (Heiz-/Abkühlrate: ±10 K/min) für einige ternäre Mischungen. 

 

 

Abb. 5 Cyclovoltammogramme bei 60 °C aufgezeichnet für verschiedene ternäre Mischungen.  
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Abb. 6 Arrhenius-Plot der Ionenleitfähigkeit der binären Mischungen sowie der ternären Mischungen im 
Vergleich zur reinen IL. 

 

 

Abb. 7 Arrhenius-Plot der Viskosität der binären Mischungen sowie der ternären Mischungen im Vergleich zur 
reinen IL. 
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Gemäß der Arrhenius-Gln. (24) und (25) wurden die jeweiligen Aktivierungsenergien im 

Temperaturbereich zwischen 70 °C und 90 °C bestimmt. 

 ( )0 A,exp /ss s= Ö -E RT  (24) 

 ( )0 A,exp /hh h= Ö E RT  (25) 

In Tab. 2 sind die berechneten Aktivierungsenergien zur Leitfähigkeit EA,s und zur 

Viskosität EA,h aufgelistet. Die Differenzen dieser Werte deuten auf eine Entkopplung der 

Bewegungsdynamik von langsamen und schnellen Spezies hin.
107

 Als Maß hierfür kann 

der Kopplungsindex a dienen, welcher das Verhältnis EA,s
 
/
 
EA,h der beiden Aktivierungs-

energien bildet. Ein niedriger a-Wert von 0.7 wird für die reine IL beobachtet. Durch 

Zugabe von Li-TFSI verringert sich der Unterschied der Aktivierungsenergien, 

wohingegen die Zugabe von ZI wieder zu einer stärkeren Entkopplung führt. Dies deutet 

darauf hin, dass die Aktivierungsenergien zum Aufbrechen von Bindungen in einer 

breiteren Verteilung vorliegen.
108

  

Zur Stützung dieser These wurden mittlere Diffusionskoeffizienten mittels gepulster 

Feldgradienten-NMR bei 60 °C und 90 °C für Li- und TFSI
ï
-Spezies bestimmt. In Tab. 2 

sind darüber hinaus die jeweiligen Quotienten Ὀ Ὀϳ  angegeben, dessen Werte 

zwischen 1.6 und 10 liegen. Die höchsten Werte werden für Mischungen mit einem 

hohen Zwitterionenanteil erzielt, was in Abb. 8 graphisch verdeutlicht wird. Es ist somit 

für diese Mischungen eine starke Entkopplung der TFSI- und Li-Eigendiffusionen 

nachgewiesen. 

Zum besseren Verständnis der deutlichen Entkopplungen von Aktivierungsenergien 

einerseits und den spezifischen Mobilitäten andererseits wurden darüber hinaus 
7
Li -

NMR-Untersuchungen und Raman-Messungen durchgeführt. Eine Änderung der mole-

kularen Umgebung der Li
+
-Kationen durch Zugabe von Sulfonat-basierten Zwitterionen 

konnte durch Analyse der chemischen Verschiebung d gemäß 
7
Li -NMR verdeutlicht 

werden, siehe Abb. 9. Raman-Untersuchungen konnten zeigen, dass sich die molekulare 

Umgebung der TFSI
ï
-Anionen durch Zugabe von Li-TFSI und ZI geändert hat, siehe 

Abb. 10.   
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Tab. 2 Vergleich der Mischungen: Zusammensetzung, Aktivierungsenergien der Leitfähigkeit und der Viskosität, 
Kopplungsindex und Verhältnis der Diffusionskoeffizienten bezüglich TFSI- und Li-Spezies.  

Elektrolyt Ionische 
Flüssigkeit 

Li-Salz

 

Zwitterion

 

Stöchiometr. 
Koeffizienten 

Aktivierungs- 
energien  
/ kJ molς1 

Kopplungs- 
index NMR

TFSI

60°C:

D
 

NMR
LiD

 
NMR
TFSI
NMR
Li

D

D
 

NMR
TFSI

90°C:

D
 

NMR
LiD

 
NMR
TFSI
NMR
Li

D

D
 

    x y EA,s
    EA,h  a /  10ς12 m2sς1  /  10ς12 m2sς1  

#1a BMP-TFSI - - 0 0 17.4 24.7 0.70 - - - - - - 

#2a · Li-TFSI - 0.24 0 25.5 30.1 0.85 - - - - - - 

#2b · · - 0.37 0 33.1 34.3 0.96 6.7 4.9 1.4 24.8 14.6 1.7 

#3a · · ZN 0.25 0.06 23.9 29.0 0.82 - - - - - - 

#3b · · ZN 0.25 0.17 21.9 30.9 0.71 17.2 2.2 7.8 45.4 7.4 6.1 

#3c · · ZN 0.40 0.06 27.5 33.3 0.83 - - - - - - 

#3d · · ZN 0.50 0.22 29.9 45.0 0.66 11.2 1.1 10.2 - - - 

#3e · · ZP 0.25 0.06 23.3 30.3 0.77 16.0 8.1 2.0 41.0 26.0 1.6 

#3f · · ZP 0.25 0.20 23.1 32.2 0.72 15.5 1.8 8.6 44.0 5.3 8.3 

#3g · · ZP 0.40 0.06 31.5 33.1 0.94 5.9 3.6 1.6 22.0 12.0 1.8 

#3h BMP-TFSI Li-TFSI ZP 0.50 0.26 31.4 44.7 0.70 - - - - - - 

               

 

 

 

 

Abb. 8 Auftragung des Quotienten NMR NMR
TFSI LiD D gegen ZIc bei 60 °C und 90 °C.  
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Abb. 9 7Li-NMR-Spektren von ternären Mischungen im Vergleich zu binärer Mischung.  

 

 

Abb. 10 Raman-Spektren von Referenzsubstanzen, binärer und ternärer Mischungen im Wellenzahlbereich von 
725 cmς1 bis 760 cmς1. Die Raman-Banden resultieren aus der Expansion und Kontraktion des TFSIς-Anions.  
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Der Vergleich zwischen binärer Mischung und ternären Mischungen bei vergleichbarem 

Li -TFSI-Anteil und hohen ZI-Anteilen zeigt in Abb. 9 eine Tieffeld-Verschiebung durch 

Zugabe von ZI. Dies deutet auf eine ausgeprägte Veränderung der Li
+
-Ionenkoordination 

hin, welche von Funazukuri und Mitarbeitern bei Zugabe von Wasser zu einer binären 

IL / Li -TFSI-Mischung ebenfalls beobachtet wurde.
109

 Die Autoren schließen hieraus, 

dass Wasser die TFSI
ï
-Anionen in der ersten Koordinationsschale des Li

+
-Ions verdrängt. 

Die Freisetzung von TFSI
ï
-Anionen kann durch die Lage der in Abb. 10 dargestellten 

TFSI
ï
-typischen Raman-Banden zwischen 760 cm

ï1
 und 730 cm

ï1
 bestätigt werden.

110
 

Die Bande für reines BMP-TFSI liegt bei 742 cm
ï1

 und wird durch die schwache 

Wechselwirkung des TFSI
ï
-Anions mit dem BMP

+
-Kation als Bande f¿r āfreiesó TFSI 

angesehen.
101,111,112

 Eine stärkere Wechselwirkung des TFSI
ï
-Anions mit Li-Kationen in 

Li -TFSI führt zu einer Verschiebung der Bande zu 748 cm
ï1

. In den untersuchten binären 

Mischungen sind beide Banden detektierbar, was auf eine Koordination zu Li
+
 und BMP

+
 

gleichermaßen hindeutet. Im Gegensatz dazu ist in ternären Mischungen mit hohen ZI-

Anteil lediglich eine Bande bei 742 cm
ï1

 detektierbar. Dies ist ein starkes Indiz dafür, 

dass in den hier untersuchten Mischungen mit Sulfonat-Zwitterionen die āfreigesetztenó 

TFSI
ï
-Anionen hauptsächlich mit den BMP

+
-Kationen und nicht mit Li

+
-Kationen 

interagieren und in den ternären Mischungen tatsächlich stabile Li
+
/ZI-Komplexe 

vorliegen.  

Die abschließende Diskussion der Arbeit wendet sich im ersten Teil der Definition eines 

modifizierten Walden-Plots mit neu definierten Referenzlinien zu. Der zweite Teil greift 

alle zuvor präsentierten Resultate auf und verknüpft übergreifend sämtliche erzielten 

wissenschaftlichen Ergebnisse. Die Leitfähigkeits- und Viskositätsdaten wurden anhand 

des Walden-Plots Abb. 11 analysiert. Dieser modifizierte Walden-Plot basiert auf einer 

Verknüpfung der Nernst-Einstein-Gleichung (26) mit der Stokes-Einstein-Gleichung (27): 

 ( )
2

Salz A
BMP Li TFSI

B R

1
c N e

x D x D D
k T H

s
Ö Ö

= Öè - Ö + Ö + øê úÖ Ö
 (26) 

 B

6
i

i

k T
D

rp h

Ö
=
Ö Ö Ö

 (27) 

Hier definieren Di und r i Diffusionskoeffizienten und hydrodynamische Radien der 

ionischen Spezies i. HR steht für das Haven-Verhältnis, welches Kreuzkorrelationen 

zwischen der Bewegung verschiedener Ionen repräsentiert.
71

 Die anderen Variablen 
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haben ihre typische Bedeutung. Grundlage der hydrodynamischen Radien sind literatur-

bekannte van-der-Waals-Radien.
113,114

  

Die molare Leitfähigkeit L ist durch folgende Gleichung gegeben: 

 ( )
+ +

2

A

Salz R BMP Li TFSI

eff

1 1 1
1

6

1

N e
x x

c H r r r

r

s

p h -

è øÖ
L= = Ö - Ö + Ö +é ù

Ö Ö Öé ùê ú

¹

 (28) 

Die molare Leitfähigkeit L kann unter idealisierten Bedingungen vorhergesagt werden, 

wenn die inverse Viskosität hï1 bekannt ist. Um Abweichung vom Idealverhalten 

darzustellen, lassen sich mithilfe von Gl. (28) unter Berücksichtigung der Mischungs-

stöchiometrie und unterschiedlicher van-der-Waals-Radien Referenzlinien definieren, 

welche für verschiedene Elektrolytsysteme mit den experimentellen Daten allgemein-

gültig verglichen werden können.
69

 Die genaue Lage der Referenzlinie wird 

ausschließlich durch das Haven-Verhältnis definiert. Abweichungen vom Stokes-Einstein-

Verhalten werden in der Literatur häufig mit der willkürlichen KCl-Linie vorgenommen, 

welche lediglich durch einen einzigen Messpunkt definiert ist, in der Realität eine 

Steigung kleiner eins aufweist und keine physikalische Grundlage besitzt.
106

  

Der Vergleich zwischen den experimentellen Daten und der modifizierten Referenzlinie 

zu den untersuchten binären und ternären Mischungen lässt auf eine dynamische 

Entkopplung zwischen schnelleren und langsameren Ionenspezies schließen, welche 

durch eine Erhöhung des ZI-Anteils verstärkt wird und von der Messtemperatur abhängt 

ist, siehe Abb. 11. Die Ursache für die Verletzungen der zugrunde gelegten Stokes-

Einstein-Gesetzmäßigkeit nach Gl. (27) kann somit in dieser Arbeit auf unterschiedliche 

Ionenmobilitäten zurückgeführt werden.  

Es zeigt sich, dass bei hohen Temperaturen die für ionische Flüssigkeiten typischerweise 

erzielten Haven-Verhältnisse von 1.5 bis 2 anzunehmen sind.
36

 Dies entspricht einem 

einfachen Flüssigkeitsverhalten, welches jedoch durch eine dynamische Entkopplung 

unterschiedlich mobiler Spezies gestört wird und sich in einer von eins abweichenden 

Steigung im Walden-Plot bemerkbar macht. Dieser Zusammenhang wird somit für die 

Abweichungen bezüglich der in Gl. (28) idealisiert zusammengefassten Nernst-Einstein- 

und Stokes-Einstein-Gesetze angeführt, welche die Basis für die zuvor benannte 

Referenzlinie ist.  
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Abb. 11 Modifizierter Walden-Plot der molaren Leitfähigkeit und Viskositätsdaten, beinhaltet zwei 
Referenzlinien definiert mit der Gleichung (28) unter Vorgabe eines Haven-Verhältnisses von 1.5 
beziehungsweise 2.0. 

 

 

Abb. 12 Auftragung der Quotienten NMR NMR
TFSI LiD D gegen A, A,E Es hbei 60 °C und 90 °C.  
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Die mittels PFG-NMR-Messungen erzielten Diffusionsdaten stützen die These, dass 

schnelle TFSI
ï
-Anionen von signifikant langsameren Li

+
/ZI-Komplexen entkoppelt sind, 

was insbesondere bei den ternären Mischungen mit hohem ZI-Anteil zum Vorschein 

kommt, siehe Abb. 12. Demzufolge bestimmen maßgeblich die schnellen TFSI
ï
-Anionen 

die Leitfähigkeit, während die langsameren Li
+
/ZI-Komplexe die Viskosität bestimmen. 

Dieser Zusammenhang führt zu Verletzungen der Stokes-Einstein-Relation, wie bereits im 

Zusammenhang mit Abb. 11 festgestellt wurde. Als Ursache für dieses Verhalten können 

die jeweils unterschiedlichen pKa-Werte der H-TFSI-Säure (pKa º ï12) sowie der 

Alkylsulfonsäuren (pKa º ï2) herangezogen werden. Die pKa-Werte stehen hierbei 

stellvertretend für die unterschiedlich starken Coulomb-Wechselwirkungen zu den harten 

Hyrogenkationen H
+
 beziehungsweise den gleichermaßen harten Lithiumkationen Li

+
.
115

 

Starke Wechselwirkungen zwischen Li
+
-Ionen mit Sulfonat-Gruppen wurden in einem 

anderen Kontext auch von Ohno und seinen Mitarbeitern beobachtet.
116

 Wir folgern 

hieraus, dass die sulfonat-basierten ZI die typischerweise diskutierten [Li(TFSI)2]
ï
-

Komplexe aufbrechen und sich stabilere Li
+
/ZI-Komplexe formieren.  

Zusammenfassend kann die vorliegende Arbeit einen grundlegenden Beitrag zum 

Verständnis des Li
+
-Ionentransports in IL-basierten Elektrolyten beisteuern sowie den 

negativen Einfluss von Sulfonat-basierten Zwitterionen bezüglich der kathodischen 

Verschiebung des Li
+
-Reduktionspotentials aufklären. Die starken Bindungen im Li

+
/ZI-

Komplex führen zu einer thermodynamischen Stabilisierung des Li
+
-Ions in den ternären 

Mischungen. Diese verhindert einen schnellen Li
+
-Ladungstransfer, sodass bei hohen 

Überspannungen vielmehr eine irreversible reduktive Zersetzung der ternären Mischung 

eintritt und die reversible Li
+
-Reduktion / Li -Reoxidation unterbleibt. Zum Einsatz von 

binären Mischungen BMP-TFSI / Li -TFSI sollten in Zukunft dem Elektrolyten 

zwitterionische Additive zugesetzt werden, deren Li
+
-Ionen-Bindungsaffinität von dem 

der IL-Anionen nicht so stark abweicht und somit deren thermodynamische Stabilisierung 

reduziert wird.  
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5.2 Li+-Transfer zahlen in  verschiedenen  
Flüssigelektrolyten durch Tie ffrequen z-Impedanz -
spektroskopie  bei variablen Elektrodenabständen  

F. Wohde, M. Balabajew und B. Roling 

Li
+
 Transference Numbers in Liquid Electrolytes obtained by Very-low-frequency 

Impedance Spectroscopy at variable Electrode Distances 

Journal of the Electrochemical Society, seit dem 21.12.2015 in der Revision. 

 

Einleitung , Diskussion und Zusammenfassung 

Mit dem Ziel einen Li
+
-Batterieelektrolyten nach Maßgabe einer höheren Leistungs-

fähigkeit aus verschiedenen Komponenten wie Lösungsmittel, Li-Salz und Additiv 

zusammenzustellen, ist zunächst ein solides Verständnis der Transportprozesse im 

Elektrolytvolumen verbunden. Zugmann et al. stellten vor einigen Jahren vier 

verschiedene Messmethoden zur Bestimmung von Li
+
-Transferzahlen und Li

+
-Transport-

zahlen vergleichend gegenüber, unter anderem die PP- sowie die PFG-NMR-Methode.
73

 

Hierbei fällt auf, dass in den untersuchten Carbonat-basierten Elektrolytmischungen 

insbesondere die von diesen Methoden abgeleiteten Zahlenwerte t
PP

 und t
NMR

 nahezu 

identisch sind. Bei der zugrunde liegenden Betrachtung von konzentrierten Elektrolyten 

stimmte uns dieses Resultat jedoch kritisch, da es sich im betrachteten Konzentrations-

bereich prinzipiell um zwei unterschiedliche Größen handeln sollte.  

Im Rahmen dieser Publikation 
99

 wurde die Tieffrequenz-Impedanzspektroskopie (VLF-

IS) zur Bestimmung von Li
+
-Transferzahlen angewendet und mit literaturbekannten PFG-

NMR-Li
+
-Transportzahlen verglichen. Die hier zusammengefasste Publikation stellt auf 

Basis des Onsager-Formalismus und der linearen Antworttheorie nach Kubo 
88,89

 einen 

Zusammenhang zwischen niedrigen Li
+
-Transferzahlen einerseits und einem hohen 

Korrelationsgrad bei der Kationen-Anionen-Bewegung andererseits her. Darüber hinaus 

werden die Differenzen der Li
+
-Transferzahlen, welche mit den beiden Methoden (i) 

VLF-IS und (ii)  potentiostatischer Polarisation (PP) gemessen werden, diskutiert. 

Nach einer Reihe von Arbeiten der Autoren Roling et al. 
36

, Aurbach et al. 
15

, Hollen-

kamp, MacFarlane et al. 
37,38,42

, Endres et al. 
112

 und nach den umfassenden Arbeiten von 
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Watanabe et al. 
51,120,121

 wird auch den hochkonzentrierten Elektrolyten auf Basis von 

Glymen oder ionischen Flüssigkeiten (IL)  eine gewisse Zukunftsperspektive im Batterie-

sektor auf der Grundlage von hohen PFG-NMR-Li
+
-Transportzahlen

54,120
 eingeräumt. Es 

wurden jedoch bereits Artikel zu diesen neuartigen Elektrolytmischungen veröffentlicht, 

wonach insbesondere die IL-basierten Mischungen ohne Zusatz eines konventionellen 

organischen Lösungsmittels in der praktischen Batterieanwendung bei hohen Lade- und 

Entladeraten versagen.
34,39,122

 Daher lohnt es sich für uns, die Li
+
-Transferprozesse in 

hochkonzentrierten Elektrolyten zu analysieren und deren zukünftige Quantifizierung 

mittels einer robusten Methode sicherzustellen. Anschließend lassen sich die neuartigen 

IL- oder Glyme-basierten Elektrolyte mit den konventionellen Carbonat-basierten 

Elektrolyten vergleichen.  

Die untersuchten Elektrolyte sind:  

¶ (i) Der Standard-Batterieelektrolyt LP30 mit 1 mol/L Li-PF6 und Additive 

gelöst in EC/DMC (1:1 wt.-%).  

¶ (ii)  Eine äquimolare Mischung aus Tetraglyme (G4) und dem Li -Salz Lithium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (Li-TFSI), von Watanabe auch als 

Solvat-IL 
123

 oder quasi-IL 
29

 bezeichnet.  

¶ (iii)  Eine binäre Mischung der IL 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium 

bis(trifluoromethylsulfonyl)imid (BMP-TFSI) und dem Li -Salz Li -TFSI.  

Die Li
+
-Transportzahlen zu diesen Elektrolyten sind bereits etabliert: (i) ὸ πȢσω

πȢτχ 124ï126
, (ii) ὸ πȢυς 50

, und (iii) ὸ πȢρσ 127
. Jedoch steht eine umfassende 

Untersuchung der jeweiligen Li
+
-Transferzahlen noch aus. Es sei bereits an dieser Stelle 

vermerkt, dass (iv) für eine ternäre Mischung BMP-TFSI / Li -TFSI / Zwitterion weitere 

Untersuchungsergebnisse im Abschnitt 6.1 ergänzt werden. Die Strukturformeln der 

untersuchten Elektrolyte (i)ï(iii)  sind in Abb. 13 angegeben. Die Zusammensetzung der 

Elektrolyte kann wie folgt beschrieben werden: 

 ( ) 61 Li-PF EC/DMC- Ö + Öx x  

 ( )1 Li-TFSI G4- Ö + Öx x  

 ( )1 Li-TFSI BMP-TFSI- Ö + Öx x . 
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Der stöchiometrische Koeffizient x ist in Tab. 3 aufgeführt. Unter Berücksichtigung der 

Dichte der Mischungen r, kann die Li -Salzkonzentration für die Lösungsmittel (LM) G4, 

EC/DMC und BMP-TFSI wie folgt berechnet werden: 

 Li-Salz

Li-Salz LM

(1 )

(1 )

r- Ö
=
- Ö + Ö

x
c

x M x M
 (29) 

 

 

Abb. 13 Strukturformeln der Ionen und Zwitterionen in den untersuchten Mischungen.  

 

Tab. 3 Untersuchter Elektrolyte: Stöchiometrische Koeffizienten; sowie Li-Salzkonzentrationen. 

Elektrolyte Solvens Li-Salz stöchiometrischer 
Koeffizient 

cLi-Salz 

   x / mol L
ς1

 

EC/DMC / Li-PF6 (LP30) EC/DMC Li-PF6 0.92 1.00 

G4 /  Li-TFSI Tetraglyme Li-TFSI 0.50 2.75 

BMP-TFSI /  Li-TFSI (binäre Mischung) BMP-TFSI Li-TFSI 0.63 1.49 

 

 

Abb. 14 Oben: Schematische Skizze der symmetrischen Li |  Elektrolyt |  Li-Zelle mit Abstandskontrolle; Unten: 
Foto der Probenzelle zu den VLF-Impedanzmessungen. 
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Für die VLF-IS-Messungen wurde eine symmetrische Li  | Elektrolyt | Li -Zelle, mit der 

Möglichkeit variable Abstände mittels einer Mikrometerschraube einzustellen, konstruiert 

(siehe Abb. 14). In dieser Zelle wird auf einen Separator verzichtet, sodass die als 

limitierend wirkende Intra-/Interporendiffusion als Einflussfaktor auf
10,13

 auf die VLF-IS-

Messungen ausgeschlossen und lediglich die Li
+
-Ionendiffusion/-migration im Elektrolyt-

volumen als spezifische Elektrolyteigenschaft untersucht werden kann. Dies wird durch 

geringe Elektrodenabstände d zwischen 100 mm und 1 mm ermöglicht (±10 mm). Diese 

Abstände konnten durch eine Messung der Leerzellen-Kapazität verifiziert werden. Im 

Vergleich zu d können die Elektrodenoberflächen als relativ glatt und als planparallel 

angenommen werden. Die ac-Amplitude betrug maximal 1ï2 mVrms, sodass die Faraday-

Ströme nur zu geringfügigen Änderungen der glatten Elektroden und der SEI-

Widerstände führten. Darüber hinaus stellte diese kleine Amplitude eine linear Antwort 

des Systems sicher und die Ausbildung lediglich kleiner Konzentrationsgradienten 

verhinderten störende Konvektionseffekte. Nachdem die Zelle mit Elektrolyt befüllt 

wurde, wurden kontinuierlich Impedanzspektren im Frequenzbereich von 1 MHzï0.1 Hz 

aufgezeichnet, um die Li-Grenzflächenimpedanz zu überwachen. Typischerweise nach 

24ï48 h wurde die GF-Impedanz konstant, sodass die VLF-IS-Messungen gestartet 

werden konnten. 

Das Fitten der Impedanzspektren wurde mit der Software RelaxIS (rhd instruments) und 

dem in Abb. 15 dargestellten Äquivalentschaltkreis ausgeführt. Hierin repräsentieren L 

eine Spule, RVol den ionischen Volumenwiderstand, zwei serielle || CPER -Elemente die 

Grenzfläche (GF) und Ws das Warburg-short-Element. CPEDL und CPEDL stehen als 

constant phase elements (CPE) für die nicht-ideale Elektrodenpolarisation 

beziehungsweise für das solid electrolyte interface (SEI), RCT und RSEI stehen für den 

Ladungstransferwiderstand und den korrespondierenden SEI-Widerstand. 

 

Abb. 15 Verwendeter Äquivalentschaltkreis zum Fitten der VLF-Impedanzspektren, welche mit der 
symmetrischen Li |  Elektrolyt |  Li-Zelle erhalten werden. 
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Nachdem Tieffrequenz-Impedanzspektren aufgezeichnet wurden, wurde deren Kausalität 

bezüglich eines stationären Zustands mittels des Kramers-Kronig-(KK)-Tests über-

prüft.
128

 Für diesen Test wurde die Software Lin-KK (KIT) verwendet.
129,130

 Diese 

Software transformiert den Realteil des gemessenen Spektrum in den Imaginärteil und 

vergleich das Ergebnis zum gemessenen Imaginärteil, siehe dazu den Nyquist-Plot in 

Abb. 16 a). Die gute Übereinstimmung zeigt, dass ein stationäres Verhalten in der Zelle 

während der Aufnahme der VLF-Impedanzspektren vorliegt. Die Residuen dieser 

Transformation sind definiert durch die relative Abweichung zwischen der gemessenen 

Impedanz ὤ und der simulierten KK-Impedanz ZKK: 

 ()
() ()

()

' '

KK

Re Ĕ

w w
w

w

-
D =

KK

Z Z

Z
 (30) 

 ()
() ()

()

'' ''

KK

Im

KK
Ĕ

w w
w

w

-
D =

Z Z

Z
 (31) 

Abb. 16 b) zeigt die Residuen aufgetragen gegen die Frequenz. Die Abweichungen liegen 

unterhalb von 1% im Frequenzbereich von 1 MHz bis hinab zu 0.109 mHz.  

 

 

Abb. 16 Konsistenz-Test mittels Kramers-Kronig-Transformationen für den Elektrolyten G4 /  Li-TFSI (a) Vergleich 
der experimentellen Daten mit KK-transformierten Daten im Nyquist-Plot; und (b) Frequenz-abhängige Residuen.  
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Die Li
+
-Diffusionsimpedanz, welche bei sehr niedrigen Frequenzen im Impedanz-

spektrum beobachtet wird, wurde mittels eines Warburg-short-Elements gefittet: 

 ()
( )

( )
Ws diffusion

tanh
Ĕ

è øÖ Ö
ê ú

= Ö
Ö Ö

j
Z R

j

a

a

w t
w

w t
 (32) 

Hierin sind w die Kreisfrequenz, j  die imaginäre Einheit, t eine charakteristische Zeit 

zur Ausbildung des stationären Diffusionsprofils über den Elektrolyten, und a ein 

charakteristischer Exponent. 

Im Idealfall mit a = 0.5 kann die Zeit t mit dem Salzdiffusionskoeffizienten D
Salz

 wie 

folgt beschrieben werden: 
131,132

 

 

2

Salz4
t=

Ö

d

D
 (33) 

Der Elektrodenabstand d wird hier aus dem Volumenwiderstand RVol und aus der 

unabhängig bestimmten spezifischen Ionenleitfähigkeit s berechnet. Abb. 17 zeigt 

repräsentative VLF-Impedanzsspektren, welche für den Elektrolyten G4 / Li -TFSI bei 

unterschiedlichen Elektrodenabständen zwischen 130 mm und 330 mm gemessen wurden. 

Ein Hochfrequenz-Halbkreis aufgrund des Grenzflächenwiderstands (SEI und Ladungs-

transfer) sowie eine Tieffrequenz-Diffusionsimpedanz kann deutlich detektiert werden. In 

Abb. 17 b) werden die Grenzflächenwiderstände RGF und den Diffusionswiderstand RDiff  

gegen den Elektrodenabstand d geplottet. Während RGF unabhängig von d ist, zeigt der 

Diffusionswiderstand RDiff  die erwartete lineare Abhängigkeit zu d. Abb. 18 belegt, dass 

die Zeit t eine quadratische Abhängigkeit zu d annimmt, wie nach Gl. (33) zu erwarten 

war. 
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Abb. 17 (a) Nyquist-Plots der VLF-Impedanzspektren in Abhängigkeit des Elektrodenabstands d: gestrichelte 
Linien zeigen extrapolierten Fit; und (b) Auftragung der Widerstände: RVol, RGF und RDiff gegen d. 
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Abb. 18 Auftragung des Fit-Parameters t gegen d2. 
 

 

Tab. 4 Fit-Parameter RVol, RGF und RDiff, t, a; Transferzahlen Strom

Li
t +  und Transportzahlen NMR

Li
t + . Der relative Fehler 

der Transferzahlen liegt im Bereich von 10%. 

Elektrolyte T d Widerstände  

/ W 
t a Transfer- 

zahlen 
Transport- 

zahlen 

 / °C / mm RVol RGF RDiff / s  Strom

Li
t +  NMR

Li
t +  

EC/DMC / Li-PF6 30 0.70 5.3 464 75 994 0.29 7.1% 39%124 

(LP30) 30 0.94 7.2 888 126 1226 0.30 5.7% 41%125 

 30 0.71 5.4 435 77 874 0.27 7.1% 47%126 

G4 / Li-TFSI 30 0.13 7.5 291 280 400 0.46 2.6% 52%50 

(gelöste IL) 30 0.15 8.8 287 374 737 0.46 2.3%  

 30 0.29 16.7 281 663 2648 0.46 2.5%  

 30 0.33 19.3 274 782 3883 0.46 2.4%  

BMP-TFSI /  Li-TFSI 60 0.34 23.2 165 486 1501 0.40 4.8% 13%a127 

(binäre Mischung) 60 0.56 38.3 408 628 1700 0.49 6.1%  

 60 0.62 41.9 449 678 1891 0.48 6.2%  

a: PFG-NMR-Messungen bei 20 °C ausgeführt. 
 

 

  



48 | Kumulativer Teil  

 

Die Werte, welche für RVol und RDiff  aus den VLF-IS-Messungen erhalten wurden, 

werden zur Berechnung der Li
+
-Transferzahlen 

74
 ὸ,É
3ÔÒÏÍ verwendet: 

 +

Strom Vol

Li
Vol Diff

R
t

R R
=

+
 (34) 

In Tab. 2 werden die Werte von ὸ,É
3ÔÒÏÍ und ὸ,É

.-2 für alle Elektrolyte verglichen. Im Fall von 

G4 / Li -TFSI werden Werte um ὸ,É
3ÔÒÏÍπȢπςυ erzielt, welche wesentlich niedriger als die 

bekannte Transportzahl ὸ
,É
.-2 πȢυς, sind. Im Fall von LP30 liegt die Transferzahl ὸ

,É
3ÔÒÏÍ 

im Bereich von 0.05ï0.07, während die Transportzahl ὸ,É
.-2 im Bereich von 0.4 liegt. Für 

den IL-basierten Elektrolyt BMP-TFSI / Li -TFSI berechnet sich eine Transferzahl +

current

Li
t  

im Bereich von 0.05ï0.06. Dies entspricht circa einer Abweichung um den Faktor 2 zur 

Transportzahl ὸ
,É
3ÔÒÏÍπȢρσ. Zusammengefasst existiert für die beiden Elektrolyte G4 / Li -

TFSI und LP30 ein signifikanter Unterschied zwischen den Li
+
-Transferzahlen und den 

Li
+
-Transportzahlen. 

In den folgenden Absätzen wird die Onsager-Beziehung zur Berechnung der Ionenflüsse 

in Elektrolyten mit lediglich zwei Typen von univalenten mobilen Spezies in einem 

neutralen Solvent formuliert. Hieraus können wir einen sinnvollen Ausdruck zur 

Beschreibung der Li
+
-Transferzahl ableiten. Wir nehmen hierzu zunächst an, dass die 

Triebkräfte zum Ionenfluss der elektrochemische Potentialgradient der Kationen, 

/d dxm+ , und der Anionen, /d dxm- , sind. In diesem Fall kann der molare Fluss der 

Kationen, J+ , und der Fluss der Anionen, Jï , folgendermaßen beschrieben werden:  

 
2 2

d d
J

F dx F dx

s m s m++ + +- -
+

å õ
=- +æ ö
ç ÷

 (35) 

 
2 2

d d
J

F dx F dx

s m s m-- - +- +
-

å õ
=- +æ ö
ç ÷

 (36) 

Hierin beschreiben s+ + , sï ï und s+ ï Transportkoeffizienten, während F für die 

Faraday-Konstante steht. 

Die jeweiligen Triebkräfte /mid dx sind gegeben durch: 

 
lni i

i

d d ad
z F RT

dx dx dx

m j
= Ö + Ö  (37) 
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Hier steht j für das elektrische Potential, zi und ai für die Ladungsanzahl und für die 

Aktivität der ionischen Spezies i. Die anderen Symbole haben ihre übliche Bedeutung. 

Die Gl. (37) in die Gln. (35) und (36) eingesetzt, ergibt:  

 
2 2

ln lnd a d ad d
J F RT F RT

F dx dx F dx dx

s sj j++ + +- -
+

å õè ø è ø
=- Ö + Ö + - + Öæ öé ù é ù

ê ú ê úç ÷
 (38) 

 
2 2

ln lnd a d ad d
J F RT F RT

F dx dx F dx dx

s sj j-- - -+ +
-

å õè ø è ø
=- Ö - + Ö + + Öæ öé ù é ù

ê ú ê úç ÷
 (39) 

Auf kurzen Zeitskalen eines potentiostatischen Polarisationsexperiments oder bei hohen 

Frequenzen in einem impedanzspektroskopischen Experiment existieren im Volumen des 

Elektrolyten keine Konzentrations- oder Aktivititätsgradienten, sodass dem Ionentrans-

port ausschließlich eine Migration zugrunde liegt. In diesem Fall können folgende Aus-

drücke zu den Flüssen J+ und Jï formuliert werden, mit Ὁ  als das elektrische Initialfeld 

ohne Konzentrationsgradienten im Volumen des Elektrolyten: 

 0

Vol2 2

s s s s s sj j j++ +- ++ +- ++ +-
+

- -å õ å õ
=- Ö - Ö = Ö - = Öæ öæ ö

ç ÷ç ÷

d d d
J F F E

F dx F dx F dx F
 (40) 

 0

Vol2 2

s s s s s sj j j-- -+ -- -+ -- -+
-

- + - +å õ å õ
=- - Ö + Ö = Ö - = Öæ öæ ö

ç ÷ç ÷

d d d
J F F E

F dx F dx F dx F
 (41) 

Demnach ist die elektrische Migrationsstromdichte jMigration wie folgt beschrieben: 

 ( )( ) 0 0

Migraton Vol Migration Vol2s s s s+ - ++ -- +-= Ö - = + - Ö ¹ Öj F J J E E  (42) 

Entsprechend zur linearen Antworttheorie nach Kubo 
88,89

 ist die Volumenleitfähig-

keit sMigration direkt verknüpft mit der Gleichgewichtsdynamik der Ionen in Abwesenheit 

eines elektrischen Feldes: 

  (43)

( )

( ) ( ) ( )( )

2 2

Migration 1

2 2 2

1 1 1 1

lim ( )
6

lim ( ) + ( ) 2 ( ) ( )
6

s + -

+ - + -

+

­¤ =

­¤ = = = =

= Ö Ö ÖD
Ö Ö

è ø
= Ö Ö D D - D Ö Dé ùÖ Ö ê ú

ä

ä ä ä ä

N N

t i ii
b

N N N N

t i j i ji j i j
b

e d
z R t

V k T dt

e d
R t R t R t R t

V k T dt

  

Hierin beschreiben V das Probenvolumen, N+ und Nï die Zahl der Kationen und der 

Anionen. ( )D iR t  und ( )D jR t  stehen für die zeitabhängigen Verschiebungsvektoren der 

Kationen i und der Anionen j. Die Gln. (42) und (43) zeigen in einem Vergleich, dass die 

Transportkoeffizienten s+ + und sï ï durch den ersten und den zweiten Term in der 
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eckigen Klammer von Gl. (43) gegeben sind. Demnach ist s+ + durch Korrelationen 

zwischen den Bewegungen verschiedener Kationen beeinflusst, während sï ï durch 

entsprechende Korrelationen verschiedener Anionen beeinflusst ist. Der Transport-

koeffizient s+ ï wird durch Korrelationen zwischen den Bewegungen von Kationen and 

Anionen bestimmt. In einem idealen Elektrolyten sind die zuletzt genannten 

Korrelationen nicht vorhanden, sodass s+ ï = 0. 

Auf der langen Zeitskala eines potentiostatischen Polarisationsexperiments oder bei 

niedrigen Frequenzen eines impedanzspektroskopischen Experiments werden die 

Anionen an der Elektrode blockiert, sodass der Anionenfluss Jï = 0 wird. In diesem Fall 

bilden sich Kationen- und Anionendiffusionszonen über das Volumen des Elektrolyten 

aus. Unter der Annahme von Elektroneutralität sind Ionenkonzentrationen und 

Aktivitäten in diesen Zonen stets identisch (c+ = cï = c und a+ = aï = a). Nach Gl. (39) 

folgt somit: 

 
lnd a d

RT F
dx dx

s s j

s s
-- +-

-- +-

-
Ö = Ö Ö

+
 (44) 

Folglich ist der Potentialabfall über das Elektrolytvolumen im stationären Fall gegeben 

durch: 

 ss ss

Vol Volln
s s

j
s s
-- +-

-- +-

+
D = Ö ÖD =- Ö

-

RT
a E d

F
, (45) 

während der Potentialabfall über die Grenzflächen (gemäß Nernst) im quasi-Gleich-

gewicht gegeben ist durch unterschiedliche Li
+
-Ionenaktivitäten 

133
: 

 Nernst lnjD = ÖD
RT

a
F

 (46) 

Die Gln. (45) und (46) implizieren für nicht-ideale Elektrolyte, d.h. mit 0s+-̧ , dass der 

Spannungsabfall über das Volumen einerseits und der über die Grenzflächen andererseits 

nicht identisch sind. Die Summe beider Terme jedoch bleibt während eines Polarisations-

experiments stets konstant: 

 ss ss 0

Vol Nernst Vol1 ln
s s

j j j
s s
-- +-

-- +-

å õ+
D =D +D = + Ö ÖD =- Öæ ö

-ç ÷

RT
a E d

F
 (47) 
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Werden die Gln. (44)ï(46) in Gl. (38) eingesetzt, resultiert der folgende Ausdruck für die 

kationische Stromdichte im stationären Zustand (ss): 

 

( )( )

( )( )

ss ss

ss + Vol

0

Vol
2

s s
s s s s

s s

s s s s
s s s s

s s s

++ +-
++ +- -- +-

-- +-

++ +- -- +-
++ +- -- +-

-- +- --

å õ+
= Ö = - + - Ö Ö =æ ö

+ç ÷

å õ å õ+ +
- + - Ö Ö Öæ ö æ ö

+ç ÷ ç ÷

j F J E

E

 (48) 

Im Falle eines idealen Elektrolyten, d.h. mit s+ ï = 0, wird der bekannte Ausdruck 

0

ss Vols++= Öj E  erhalten. 
133

 

Die Li
+
-Transferzahl kann nun folgendermaßen definiert werden: 

 

( )( )

( )
+

Strom ss

Li
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2

2

2

          
( 2 )

s s s s
s s s s

s s s

s s s

s s s
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=
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j
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j  (49) 

Für einen idealen Elektrolyten mit s+ ï = 0 resultiert aus Gl. (49): 

 + +

Strom NMR

Li Li

s

s s
++ +

++ -- + -

= = =
+ +

D
t t

D D
 (50) 

Dieser Ausdruck basiert auf der Grundlage gültiger Nernst-Einstein-Gleichungen 

2( ) / ( )s++ += ÖD cF RT  und 2( ) / ( )s-- -= ÖD cF RT . Demnach sollten, wie eingangs erwähnt, 

Transferzahl und Transportzahl nicht identisch sein. 

Es lassen sich somit aus einem impedanzspektroskopischen Experiment die initiale 

Migrationsstromdichte und die Stromdichte des stationären Zustands anhand folgender 

Formeln ableiten: ( )Migration Vol/j=D Öj A R  und ( )( )ss Vol Diff/j=D Ö +j A R R , mit A als Elek-

trodenfläche. Hieraus resultiert auch die bereits erwähnte Gl. (34) zur Berechnung von 

Transferzahlen aus Impedanzdaten. 

Es bleibt festzuhalten, dass unser Ansatz auf Basis der Onsager-Beziehungen vergleich-

bar zu dem Maxwell-Stefan-Ansatz der Diffusion von Newman und Mitarbeitern ist.
80,83

 

Jedoch basiert deren Maxwell-Stefan-Ansatz auf der inversen Onsager-Matrix. Diese 

jedoch impliziert, dass die Transportkoeffizienten nicht direkt durch Gleichgewichts-

Verschiebungsvektoren der mobilen Ionen ausgedrückt werden könnten. 
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Konsequenterweise wird in dieser Arbeit die Verknüpfung der Onsager-Beziehungen mit 

der linearen Antworttheorie nach Kubo 
88,89 

vorgeschlagen, wodurch sich die Möglichkeit 

ergibt, ionische Verschiebungsvektoren in Gleichgewichts-Transportmodellen und/oder 

in Gleichgewichts-Computersimulationen (MD, MC) zu berechnen. Hieraus lassen sich 

direkt theoretische Transport- und Transferzahlen berechnen, welche mit experimentellen 

Ergebnissen verglichen werden können. Folglich sollte eine Kombination aus theore-

tischer und experimenteller Betrachtung (z.B. bei unterschiedlichen Salzkonzentrationen) 

zu einem besseren Verständnis des Einflusses der Ionen-Ionen-Wechselwirkungen auf 

Li
+
-Transferzahlen führen. 

Wie bereits zuvor angemerkt wurde, resultiert die Differenz zwischen der Transportzahl 

ὸ,É
.-2 und der Transferzahl ὸ,É

3ÔÒÏÍ aus dem nicht-idealen Verhalten der Elektrolyte. Dies 

kann mit den interionischen Wechselwirkungen (Kation-Kation; Anion-Anion und 

Kation-Anion) begründet werden, die zu einer Korrelation der ionischen Bewegung führt. 

Eine Analyse des nicht-idealen Verhaltens in quantitativer Weise kann mit den folgenden 

Parametern a und b erfolgen: 

 
s

a
s s

++

++ --

¹
+

 und ( )1
s

a
s s

--

++ --

- =
+

 (51) 

 
2 s

b
s s

+-

++ --

Ö
=

+
 (52) 

Im Falle eines idealen Elektrolyten ist der Parameter a identisch mit der Transportzahl 

ὸ
,É
.-2 (Gl. (50). Andererseits ist diese Aussage für einen nicht-idealen Elektrolyten nicht 

zutreffend, aufgrund der korrelierten Bewegungen von Kationen und Anionen. Falls 

Kation-Kation-Korrelationen und Anion-Anion-Korrelationen ähnlich sind, sollte der 

Parameter a in etwa der Transportzahl ὸ
,É
.-2 entsprechen, da beide Ionensorten durch die 

lang-reichweitigen Coulomb-Wechselwirkungen reguliert sind. Der Parameter b wird 

durch die korrelierte Bewegung von Kationen und Anionen bestimmt. Gemäß Gl. (43) 

führen Bewegungen von Kationen und Anionen bevorzugt in dieselbe Richtung. Dies 

kann ebenfalls auf die attraktiven Coulomb-Wechselwirkungen zurückgeführt werden, 

sodass positive Werten von s+ ï beziehungsweise b resultieren. 
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Die Verknüpfung der Gln. (42), (45) und (49) führt zu folgendem Ausdruck für die 

Li
+
-Transferzahl: 

 
+

2 2
Strom

Li

4 4

4 (1 ) ( 1)

b a a

a b

- Ö + Ö
=
Ö - Ö -

t  (53) 

Um diesen Ausdruck für die beiden Elektrolyte G4 / Li -TFSI und LP30 zu analysieren, 

treffen wir die Annahme, dass ‌ ὸ
,É
.-2. Folglich wird in Abb. 19 ὸ

,É
3ÔÒÏÍ gegen b für 

‌ πȢυς (G4 / Li -TFSI) und für ‌ πȢτπ (LP30) aufgetragen. Prinzipiell können die 

b-Werte zwischen 0 und 1 variieren. Gemäß der Gln. (42) und (52) würden b-Werte 

größer 1 zu negativen Werten in sMigration führen, was aus physikalischer Sicht unmöglich 

erscheint. Für b-Werte gleich 0, ist die Transferzahl ὸ
,É
3ÔÒÏÍ identisch mit a. Mit einem 

zunehmenden b-Wert wird die Transferzahl ὸ,É
3ÔÒÏÍ größer als a, erreicht einen Maximalwert 

bmax und nimmt im weiteren Verlauf stark ab. Das Maximum wird erzielt bei bmax = 2·a für 

a < 0.5 und bei bmax = 2·(1 ï a) für a > 0.5. Werden die Gln. (42), (51) und (52) 

verglichen, so fällt deutlich auf, dass in dem Bereich oberhalb von bmax der kationische 

Migrationsstrom proportional zu s s++ +--  ist und zudem negativ wird. Die b-Werte unterhalb 

von ( )4 1a a-  sind dadurch gekennzeichnet, dass ein positiver Diffusionsstrom durch 

einen negativen Migrationsstrom überkompensiert wird. Dies führt zu positiven Transfer-

zahlen. Nur für ( )4 1b a a> -  ist die Summe beider Ströme negativ und folglich kann 

auch die Transferzahl einen negativen Wert annehmen. Die niedrigen, jedoch positiven 

ὸ
,É
3ÔÒÏÍ-Werte, welche experimentell bestimmt wurden, legen den Schluss nahe, dass im 

Fall von G4 / Li -TFSI und LP30, der b-Wert zwischen bmax und ( )4 1a a-  liegt. Dies 

impliziert eine stark korrelierte Bewegung von Kationen und Anionen. 

Es stellt sich die Frage, ob der Parameter b experimentell bestimmt werden kann. Durch 

separate Messungen der Kationen- und Anionenflüsse, J+ und Jï, könnte b zum Beispiel 

mit Hilfe der elektrophoretischen NMR-Methode bestimmt werden.
134,135

 Folglich heben 

wir hervor, dass die Anwendung ebendieser Methode für ein vertieftes Verständnis der 

Transporteigenschaften von LIB-Elektrolyten wichtig ist.  

Ein anderer wichtiger Punkt bei der Diskussion von Li
+
-Transferzahlen ist die 

beobachtete Differenz zwischen den ὸ
,É
3ÔÒÏÍ-Werten, welche aus der VLF-IS-Methode 

resultieren, und den ὸ
,É
00-Werten eines potentiostatischen Polarisations-(PP)-experiments. 
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Es zeigt sich in Literaturbeispielen, dass ὸ,É
00-Werte häufig signifikant höher als unsere 

ὸ,É
3ÔÒÏÍ-Werte nach der der VLF-IS-Methode sind, vergleiche Tab. 4. Beispielsweise werden 

im Fall ähnlicher Carbonat-basierter Elektrolyte ὸ,É
00-Werte größer als 0.34 erzielt [6], 

während im Fall einer binären Mischung aus BMP-TFSI / Li -TFSI (0.2 mol kg
ï1

) ὸ
,É
00-

Werte zwischen 0.22 und 0.25 genannt werden.
122,136

 Differenzen zwischen der VLF-IS- 

und der PP-Methode bedürfen einer Diskussion, gerade weil beide Methoden prinzipiell 

dieselbe Größe, ὸ
,É
3ÔÒÏÍ , bestimmen. Dies geschieht im ersten Fall durch eine Frequenz-

domänenmessung (VLF-IS) und im zweiten Fall durch eine Zeitdomänenmessung (PP). 

Der Wert des āInitialstromsó I0 eines PP-Experiments ist abhängig von Dt, dem Zeitinter-

vall eines Potentiostaten bis hin zur Erfassung eines ersten Datenpunkts, nachdem die dc-

Spannung Vdc angelegt wurde. Die zeitliche Auflösung eines Potentiostaten liegt 

typischerweise bei circa 1 ms. Prinzipiell können jedoch auch längere Zeitintervalle Dt im 

Messprotokoll gewählt werden. Durch unsere VLF-Impedanzspektren kann der Initial-

strom eines PP-Experiment abgeschätzt werden, indem die dc-Spannung durch den 

Modulus der gemessenen Impedanz bei der Frequenz 1/Dt geteilt wird: 

 
dc

0 Ĕ(1 / t)
º

D

V
I

Z
 (54) 

Folglich ist der stationäre Strom eines PP-Experiments durch die Impedanz bei niedrigen 

Frequenzen bestimmt: 

 
dc

ss Ĕ( 0)

V
I

Zn
º

­
 (55) 

In analoger Weise kann die Li
+
-Transferzahl eines PP-Experiment, ὸ,É

00, mittels eines 

VLF-IS-Experiments bestimmt werden: 

 
( )

( )
+

GFss dc 0 GFPP

Li
0 dc ss GF GF

Ĕ(1 / t)

Ĕ( 0)

Z RI V I R
t

I V I R Z Rn

D -Ö - Ö
= º
Ö - Ö ­ -

 (56) 

Die sehr niederfrequente Impedanz Ĕ( 0)Zn­  ist durch die Summe der Zellwiderstände, 

RVol + RGF + RDiff , definiert. Die PP-Transferzahl ὸ,É
00 ist jedoch nur dann identisch mit 

ὸ,É
3ÔÒÏÍ, wenn die Bedingung Vol GF

Ĕ(1 / )Z t R RD = +  erfüllt ist.  
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Abb. 19 Elektrochemische Transferzahl Strom
+t aufgetragen gegen den Korrelationsparameter b. 

 

 

Abb. 20 (a) Vergleichender Nyquist-Plot der zwei Elektrolyte G4 /  Li-TFSI und LP30 zeigen unterschiedliche 

Frequenzen bei denen die Bedingung 
optimal Vol GF

ȵ(1 / )Z t R RD = +  erfüllt ist; und (b) Apparente Transferzahlen +

PP

Li
t  

erzielt durch PP-Messungen bei unterschiedlichen Zeitintervallen Dt.  
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In Abb. 20 a) zeigen wir in Nyquist-Plots die Impedanzspektren der beiden Elektrolyte 

G4 / Li -TFSI und LP30 im Vergleich. Anhand dieser Auftragung kann das optimale 

Zeitintervall Dtoptimal festgelegt werden, für das die Bedingung optimal Vol GF
Ĕ| (1 / ) |D = +Z t R R  

erfüllt ist. In diesen Fällen werden folgende Werte ermittelt: (i) Dtoptimal = 1 s für G4 / Li -

TFSI und (ii) Dtoptimal = 0.22 s für LP30. In Abb. 20 b) zeigen wir in einer Auftragung die 

Abhängigkeit von ὸ,É
00 gegen Dt. Es zeigt sich, dass wenn Dt länger als  Dtoptimal gewählt 

wird, ein größerer Wert für ὸ
,É
3ÔÒÏÍ resultiert. Somit ist es für die Ausführungen eines PP-

Experiments essentiell, dass für jeden Elektrolyten das Zeitintervall Dtoptimal individuell 

gewählt wird. Nur in diesem Fall ergeben sich aus der PP-Methode die korrekten 

Transferzahlen ὸ,É
3ÔÒÏÍ. 

Zusammenfassend hebt die vorliegende Publikation den messbaren Unterschied zwischen 

den Li
+
-Transferzahlen und den Li

+
-Transportzahlen hervor und leistet damit einen 

grundlegenden Beitrag zum Verständnis der Transportprozesse in konzentrierten 

Elektrolyten. Experimentell zeigt sich, dass die Differenz zwischen der VLF-IS-Methode 

und der PFG-NMR-Messung für die beiden organischen Elektrolyte G4 / Li -TFSI und 

LP30 wesentlich größer ausfällt als für die binäre Mischung BMP-TFSI / Li -TFSI. Als 

Erklärungsansatz dient eine Verknüpfung der Onsager-Beziehungen und der linearen 

Antworttheorie nach Kubo 
88,89

. Hieraus leiten wir theoretische Ausdrücke für die Li
+
-

Transferzahl ὸ,É
3ÔÒÏÍ ab, welche eine korrelierte Kationen-Anionen-Bewegung berück-

sichtigt. Wir zeigen, dass die Li
+
-Transferzahl ὸ,É

3ÔÒÏÍ sehr viel kleiner als die Li
+
-

Transportzahl ὸ
,É
.-2 sein kann, wenn starke Richtungskorrelationen für die Ionenbe-

wegungen existieren. Interessanterweise weichen auch die mittels der potentiostatischen 

Polarisations-(PP)-Methode bestimmten ὸ,É
3ÔÒÏÍ-Werte von unseren VLF-IS-Werten ab, 

obwohl beide Methoden prinzipiell dieselbe Transferzahl bestimmen. Wir zeigen auf, 

dass bei Anwendung der PP-Methode unbedingt ein optimales Zeitintervall zur korrekten 

Aufzeichnung des Initialstroms eingehalten werden muss. Nur wenn die Bedingung 

optimal Vol GF
Ĕ| (1 / ) |D = +Z t R R erfüllt ist, können mit der PP-Methode die korrekten Li

+
-

Transferzahlen bestimmt werden. Dieses optimale Zeitintervall optimaltD  ist für jede 

symmetrische Messzelle und für jeden Elektrolyten individuell impedanzspektroskopisch 

zu bestimmen.  
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138
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wurden intensiv mit den Herren Roling und Balabajew diskutiert. Die Erstellung des 
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5.3 Zugang zu hochrein en und hochvolatilen  
Hydro genchalkogenid-Ionischen Flüssigkeiten  

L.H. Finger, F. Wohde, E.I. Grigoryev, A.-K. Hansmann, R. Berger, B. Roling 

und J. Sundermeyer 

Access to Pure and Highly Volatile Hydrochalcogenide Ionic Liquids 

Chemical Communications, 2015, 51, 16169P16172. 

 

 

Einleitung , Diskussion und Zusammenfassung 

Im Rahmen dieser Publikation 
100

 wurden hydrogensulfidische und hydrogenselenidische 

organische Salze durch eine neue wasser- und halogenidfreie Syntheseroute dargestellt, 

siehe Schema 1. Die detaillierten Reaktionsbeschreibungen von Methylcarbonat-

Vorläufern mit Hydrogenchalkogeniden können dem Manuskript und den ergänzenden 

Informationen entnommen werden. Die Verbindungsklasse der Hydrogenchalkogenid-

ionischen Flüssigkeiten wird als potentielles Redox-Shuttle in Lithium-Schwefel-

batterien 
139,140

 sowie für die Herstellung chalkogenidischer Halbleitermaterialien 
141,142

 

angesehen. Bei diesen elektrochemischen Anwendungen müssen Verunreinigungen auf 

ein Minimum reduziert werden, sodass neben der diesbezüglich günstigeren Synthese-

route auch das Sublimations- und Verdampfungsgeschehen als Möglichkeit einer 

weiteren Aufreinigung näher untersucht wurden.  

 

Schema 1: Synthese von Imidazolium- und Pyrrolidinium-hydrogenchalkogeniden. In Klammern sind die 
Ausbeuten nach Rekristallisation angegeben. 
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Die bisher unberücksichtigte hohe Volatilität der Ionischen Flüssigkeiten [EMIm][HS] 1 

und [BMIm][HS] 3 ermöglichte eine Aufreinigung mittels Sublimation unterhalb von 

100 °C bei einem Druck von 10
ï2

 mbar, sodass eine zuverlässige strukturelle Charak-

terisierung von Einkristallen der Verbindung 1 mittels Röntgen-Beugungsexperimenten 

erfolgen konnte. Die Strukturaufklärung von [EMIm][HS] 1 verdeutlicht das 

Vorhandensein einer Wasserstoffbrücke zwischen dem relativ aciden C2-Proton des 

Imidazolium-Rings und dem Hydrosulfid-Anion. Schwächere Bindungen werden zu den 

Protonen an C4 und C6 beobachtet, siehe Abb. 21.  

 

 

Abb. 21: Molekülstruktur von [EMIm][HS] (1) und H-Bindungsabstände in Å werden gezeigt. Protonen, die nicht 
an den H-Brücken beteiligt sind, sind nicht dargestellt.  

 

 

Literaturbekannte Studien konnten zeigen 
143ï145

, dass bei der Destillation von Ionischen 

Flüssigkeiten die Gasphase hauptsächlich von Kontaktionenpaaren dominiert wird. Ihre 

Fähigkeit in die Gasphase zu gelangen, wird bei protischen ILs hauptsächlich durch das 

Säure-Base-Gleichgewicht bestimmt. Dies wird jedoch im Hinblick auf das relativ 

schwach acide Imidazolium kontrovers diskutiert, da insbesondere stärker basische 

Acetate die Volatilität zu begünstigen scheinen.
146

 Inwiefern die Wasserstoffbrückenbin-

dungen, beispielsweise zum apikalen C2-Atom, für die Volatilität einer IL entscheidend 

sind, konnte mithilfe der basischen Hydrogenchalkogenid-ILs in dieser Arbeit aufgeklärt 

werden. Denn in Sublimationsexperimenten zeigte sich, dass sich sowohl die homologe 

Selen-Verbindung [EMIm][HSe] 4 als auch die an C2-Position methylierte Verbindung 

[EMMIm][HS] 2 im Feinvakuum sublimieren lassen.  
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Diese Ergebnisse veranlassten uns zusätzlich iso-thermogravimetrische Analysen (TGA) 

durchzuführen. Bei dieser gravimetrischen Analyse wird die Masseverlustrate während 

eines isothermen Temperatursegments zum Dampfdruck ὖ proportional gesetzt, sodass 

nach Clausius-Clapeyron folgender Zusammenhang (57) zur Verdampfungsenthalpie 

ЎὌ  besteht. 

 

( )vapȹ1 d 1 d 1 1000
log log log

d d

å õ å õ
Ö = Ö Ö = Ö + ´æ ö æ ö

ç ÷ ç ÷
T

T T

Hn m
C' P

A t A t M R T
 (57) 

In Abb. 22 ist die Temperaturabhängigkeit der molaren Masseverlustrate pro 

Flächeneinheit der Verbindungen 1, 2 und 5 im Vergleich zu [BMIm][TFSI] gezeigt.  

 

 

Abb. 22: Clausius-Clapeyron-Plot der molaren Masseverlustrate pro Fläche der Verbindungen 1, 2 und 5 im 
Vergleich zu [BMIm][TFSI]. 

 

 

Die aus dem Clausius-Clapeyron-Plot gemäß Gl. (57) bestimmten Verdampfungs-

enthalpien wurden mit literaturbekannten Verbindungen [BMIm][TFSI] sowie Ferrocen 

(FcH) und deren ЎὌ -Werten verglichen, siehe Tab. 5. Es sei angemerkt, dass das 

thermogravimetrischen Messsystems gemäß NIST-Empfehlung mit FcH 
147

 validiert 

wurde. Unsere Auswertung unterliegt der Annahme, dass die Temperaturabhängigkeit 
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von ЎὌ  vernachlässigbar ist. Die Angabe erfolgt einerseits bei der durchschnittlichen 

Messtemperatur Ὕ  und wird andererseits unter Berücksichtigung der Wärmekapazität 

ὅ  auf Ὕ ςωψ + extrapoliert, was einer besseren Vergleichbarkeit gemäß Gl. (58) dient.  

 
( ) ( ) ( )vap vap av m avȹ 298 K ȹ ȹ 298 K ï= +H H T C T

 (58) 

 

Tab. 5: Auflistung der Schmelztemperaturen Tm, durchschnittliche Messtemperaturen Tav, Verdampfungs-

enthalpien DHVap und mittels DFT berechnete SublimationsenthalpienD theor
SubH . 

Verbindung  m

/

T

K
 

av

/

T

K
 

-

D avT
Vap

1/kJ mol

H
 

298 K
Vap

1/kJ mol

H

-

D
 

theor
Sub

1/kJ mol

H
-

D
 

1 [EMIm][HS] 366 398 134 144 154 

2 [EMMIm][HS] 401 417 180 192 - 

3 [BMIm][HS] 328 388 148 157 164 

4 [EMIm][HSe] 375 397 134 144 - 

5a [BMP][HS] 427 368 105 112 - 

[BMIm][TFSI]  632 101 135 - 

FcH  423 72b 84 - 

a: Zersetzt sich komplett während des Schmelzens und Sublimierens. 

b: Sublimiert vollständig, da >m avT T . 

 

 

Im Vergleich zu [BMIm][TFSI] sind die experimentell bestimmten Verdampfungs-

enthalpien DHVap der hier synthetisierten Hydrogenchalkogenide 1ï4 alle höher. Obwohl 

[BMP][HS] (5) die geringste Verdampfungsenthalphie in unserer Messreihe suggeriert, 

muss dieses Ergebnis auf eine vorgelagerte Zersetzung zurückgeführt werden. Es sollte 

jedoch angemerkt werden, dass der messbare Masseverlust bei [BMIm][TFSI] erst bei 

deutlich höheren Messtemperaturen (+200 K) auftritt. Diese Ergebnisse stützen den 

bereits in der Praxis erbrachten Nachweis, dass die Sublimationsfähigkeit der 

Verbindungen 1ï4 zu Aufreinigungszwecken genutzt werden kann. In quantitativen 

Verdampfungsexperimenten unter Inertgasbedingungen bei 100 °C und einem Druck von 

1 bar konnte für die Verbindungen 1 und 5 gezeigt werden, dass sich im Kondensat 

beziehungsweise Sublimat vermehrt Zersetzungsprodukte befinden, wohingegen das 

Substanzreservoir von der Thermolyse fast nicht betroffen ist. Dies bestätigt unsere 

Beobachtung, dass die Zersetzungsprodukte eine höhere Volatilität aufweisen. In der 

praktischen Bestimmung von DHVap kann diesbezüglich ein möglicher Fehler nicht 

ausgeschlossen werden. Um verlässlichere DHVap-Werte zu generieren, müssten die 
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Experimente folglich bei niedrigeren Temperaturen und im Vakuum, beispielsweise nach 

der Methode von Langmuir oder Knudsen, erfolgen.  

Im Vergleich mit den praktisch erzielten DHVap-Werten wurden darüber hinaus 

Kohäsionsenergien zu den Imidazolium-ILs 1 und 3 mittels DFT-Rechnungen bestimmt. 

Nach Tab. 5 liegen die theoretischen Werte den Erwartungen entsprechend circa 

10 kJ/mol systematisch höher. Die theoretischen Rechnungen lieferten ebenfalls mögliche 

Zersetzungsprodukte in der Gasphase, welche mittels EI-MS-Untersuchungen eindeutig 

identifiziert werden konnten. Es wurde eine Zersetzung in die jeweiligen Alkyl imidazole 

und 1-Methyl-3-alkylimidazolchalkogenone nachgewiesen, siehe Schema 2.  

 

 

Schema 2: Zersetzungspfad zu 1-Ethyl-3-methylimidazol-2-thion (6), ausgehend von der hydrosulfidischen IL 
[EMIm][HS] (1). 

 

 

Zusammengefasst verhinderte die aufgezeigte Zersetzungsreaktion die verlässliche 

Bestimmung von Verdampfungsenthalpien der unzersetzten IL durch eine isothermale 

TGA-Analyse bei Atmosphärendruck und höheren Temperaturen (> 100 °C; 1 bar). 
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ich. Die Einbindung der wissenschaftlichen Ergebnisse im Manuskript wurde von Herrn 
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6 Thematische Ergänzungen  

6.1 Charakterisierung und Untersuchung einer ternären 
Mischung im Hinblick auf Li +-Transferzahlen  

Im folgenden Kapitel werden weitere Messresultate zu einer ternären Mischung im 

Hinblick auf Li
+
-Transferzahlen ergänzt und der fachliche Zusammenhänge zwischen den 

Artikeln zum ersten und zweiten Teil dieser Arbeit 
98,99

 verdeutlicht. In diesem Abschnitt 

werden somit die Messdaten der bereits in Abschnitt 5.2 eingeführten organischen 

Elektrolyte (i) LP30, (ii) G4 / Li -TFSI sowie der ionischen Flüssigkeit (iii) 

BMP-TFSI / Li -TFSI mit einer ternären Mischung (iv) BMP-TFSI / Li -TFSI / ZP (#3f) 

verglichen und der Einfluss des zwitterionischen Additivs untersucht. Zunächst werden 

die Ionenleitfähigkeit s und die Viskosität h der Elektrolyte (i)ï(iv) gegenübergestellt. Es 

folgt eine Analyse der Äquivalentleitfähigkeit L und der reziproken Viskosität hï1 analog 

zu der von uns etablierten, modifizierten Walden-Plotanalyse 
98

. Abschließend werden die 

Erkenntnisse aus der cyclovoltammetrischen Untersuchung qualitativ mit den Ergeb-

nissen einer Li
+
-Transferzahlbestimmung mittels der VLF-IS-Methode verknüpft. 

6.1.1 Ergänzende Arrhenius -Plot s der  Ionenleitfähigkeit und der  
Viskosität  

Die Messungen der Ionenleitfähigkeit s sowie der Viskosität h wurden jeweils bei 30 °C 

als Initialtemperatur gestartet, gefolgt von einer Aufheizphase bis 100 °C und einer 

Abkühlphase auf 30 °C, oder niedriger. Die Aufheiz- und Abkühlrate lag zwischen ±5 

und ±10 K/min und die Messungen erfolgten in Messintervallen von DT = ±10 K. Hierbei 

lag die maximale Temperaturvarianz DTvar bei ±0.1 K. Je nach Messaufbau wurde das 

Temperaturgleichgewicht nach 2ï5 Minuten erreicht. Bei größeren Temperatursprüngen 

wurde sicherheitshalber eine Wartezeit von 15ï30 min zum vollständigen Equilibrieren 

eingeplant. In Abb. 23 und Abb. 24 sind die Arrhenius-Plots der Ionenleitfähigkeit s und 

der Viskosität h der Elektrolyte (i)ï(iv) dargestellt. Der organische Referenzelektrolyt 

LP30 zeigt die höchste Ionenleitfähigkeit mit einem Wert von 11.6 mS/cm bei 30 °C, 

siehe Abb. 23. Die anderen untersuchten Mischungen liegen 1 bis 1.5 Größenordnungen 
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unterhalb dieser Referenzleitfähigkeit. Die Viskosität h ist durch die inverse 

Proportionalität h́ sï1 gekennzeichnet, vergleiche Abb. 23 und Abb. 24. 

Die h-Werte der unterschiedlichen Elektrolyte streuen über mehr als drei Dekaden. Bei 

moderaten Temperaturen werden die folgender Wert, h (LP30) = 6.2 mPa s, bei 30 °C 

gemessen und folgende Werte, h (G4 / Li -TFSI) = 32.8 mPa s, h (binäre Mischung) 

= 159.8 mPa s und h (ternäre Mischung) = 121.2 mPa s, bei 60 °C gemessen. Der tem-

peraturabhängige Verlauf der Ionenleitfähigkeit s sowie der Viskosität h im Arrhenius-

Plot kann durch die VFT-Beziehung beschrieben werden. 

6.1.2 Ergänzende Walden-Plotanalyse  

Anhand des Walden-Plots in Abb. 25 erfolgt der Vergleich der molaren Äquivalent-

leitfähigkeit L und der reziproken Viskosität hï1. Unserer modifizierten Walden-

Plotanalyse werden die bereits in Abschnitt 2.2 vorgestellte allgemeine Gl. (20) 

beziehungsweise die an die IL-Mischungen angepasste Gl. (28) des Abschnitts 5.1 

zugrunde gelegt. Die Lage der Messpunkte der verschiedenen Elektrolyte weist auf 

unterschiedliche Entkopplungsphänomene zwischen dem Ionentransfer und dem Masse-

transport hin: (i) Die Abweichungen von der idealtypischen Steigung 1 fallen für die 

unterschiedlichen Elektrolyte sehr unterschiedlich aus, siehe Abb. 25. Dies wird auch 

durch den Kopplungsindex a charakterisiert, siehe Tab. 6. (ii) Die absolute Lage der 

Datenpunkte im Vergleich zu den mit den Haven-Verhältnissen HR = 1, 1.5 und 2.0 

definierten Referenzlinien deutet auf ein unterschiedliches Korrelationsverhalten der 

Ionen hin. Die Berechnung der Aktivierungsenergien zur Leitfähigkeit EA,s und zur 

Viskosität EA,h  erfolgte gemäß den Ausführungen in Abschnitt 5.1. Der organische 

Elektrolyt LP30 beschreibt einen nahezu idealen Elektrolyten, der durch a = 1 und HR = 1 

gekennzeichnet ist. Mit leichten Abweichungen hiervon fällt die Glyme-Mischung 

G4 / Li -TFSI auf. Die binäre Mischung BMP-TFSI / Li -TFSI ist durch eine deutliche 

Verletzung des Stokes-Einstein-Verhaltens gekennzeichnet. Die ternäre Mischung BMP-

TFSI / Li -TFSI / ZP lässt sich nur bei höheren Temperaturen als klassischer (idealer) 

Elektrolyt verstehen. Es zeigt sich, dass die Zugabe des Zwitterions ZP zur binären 

Mischung zu einer deutlichen Reduzierung des a-Werts führt und eine bei tiefen 

Temperaturen deutliche Entkopplung beobachtet wird. 
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6.1.3 Ergänzende Cyclovoltammo gramme  

Die CVs im Potentialbereich ï0.5 V bis +6 V vs. Li
+
/Li werden in Abb. 26 gezeigt. Die 

Mischungen zeigen eine relativ hohe anodische Stabilität von bis zu 5ï6 V, was typisch 

für Elektrolyte mit PF6
ï
 oder TFSI

ï
-Anionen ist.

39,98
 In der Auswahl untersuchter 

Elektrolyte zeigt die quasi-IL G4 / Li -TFSI die geringste Oxidationsstabilität.
51

 Im katho-

dischen Bereich um 0 V, beobachten wir starke Unterschiede zwischen den Mischungen. 

Sie können jedoch als einfaches Maß für die reversible Li
+
-Reduktionsneigung dienen. 

Die unterschiedlichen Stromdichtepeaks reichen von ungefähr 1ï10 mA cm
-2

. Die orga-

nischen Elektrolyte LP30 und G4 / Li -TFSI zeigen eine reversible Reduktion und Reoxi-

dation von Li
+
, wohingegen für die binäre Mischung und die ternäre Mischung um 0 V 

nur vergleichsweise schwache Peaks detektiert werden können. Die Überpotentiale zur 

Li
+
-Reduktion sind am höchsten für die ternäre Mischung und am geringsten für LP30.  

Die Reoxidationsströme in Abb. 26 bleiben für die binäre Mischung sehr gering (grüne 

Kurve). Für die ternäre Mischung (#3f; siehe Tab. 6) mit einem hohen Anteil an 

zugesetzten Zwitterionen muss ein irreversibler Reduktionsprozess konstatiert werden 

(blaue Kurve), wobei eine reduktive Zersetzung der Mischung anstatt einer reversiblen 

Li
+
-Reduktion stattfindet. Abgesehen von den unterschiedlichen Messtemperaturen und 

den unterschiedlichen elektrochemischen Polarisationseffekten kann den organischen 

Elektrolyten LP30 und G4 / Li -TFSI die beste Li
+
-Reduktionsfähigkeit (auf Pt-

Arbeitselektroden) bescheinigt werden. Für die IL-basierten Elektrolyte kann trotz 

erhöhter Messtemperaturen nur eine schlechte Li
+
-Reduktionsneigung festgestellt werden. 

6.1.4 Li+-Transfer zahlen in ternärer Mischung: BMP -TFSI / Li-
TFSI / ZP 

Von den in dieser Arbeit insgesamt vier untersuchten Elektrolyten sticht die ternäre 

Mischung bezüglich ihrer Li
+
-Ionen-Transfereigenschaften negativ hervor. Die 

Quantifizierung der Li
+
-Transferzahl nach der VFL-IS-Methode bei Elektrodenabständen 

zwischen 60 mm und 150 mm ergibt einen mittleren Wert von 0.5%, der signifikant von 

den bisher untersuchten Mischungen (Vergleiche Tab. 4 und Tab. 7) abweicht. Diese 

Erkenntnis deckt sich jedoch erstaunlich gut mit den Ergebnissen der ersten 

Publikation 
98

, nach der die Li
+
-Ionenmobilität in den ternären Mischungen mit 

zunehmendem ZI-Anteil einerseits durch vergleichsweise geringere Eigendiffusionskoef-
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fizienten, andererseits durch ein mangelndes Li
+
-Reduktionsvermögen gekennzeichnet 

ist. Insofern kann mit Hilfe beider Publikationen und dieser Arbeit ein guter Einblick in 

die Beeinflussung der Ionendynamik verschiedener Li-Elektrolyte gegeben werden. 

 

 

Tab. 6 Untersuchte Elektrolyte in dieser Arbeit: Aktivierungsenergien der Ionenleitfähigkeit s und der Viskosi-

tät h; Verletzungen des Stokes-Einstein-Verhaltens durch den Kopplungsindex a = EA,h/ EA,s quantifiziert. 

Elektrolyte  A, 

-1/ kJ mol

E s  
A, 

-1/ kJ mol

E h
 

Kopplungs-

index a
 

EC/DMC - Li-PF6 (LP30) 10.4 9.5 1.08 

G4 / Li-TFSI (quasi-IL) 31.1 34.1 0.91 

BMP-TFSI / Li-TFSI (binäre Mischung) 34.4 36.9 0.93 

BMP-TFSI / Li-TFSI / ZP (ternäre Mischung) 24.5 34.2 0.71 

    

 

 

 

Tab. 7 Fit-Parameter RVol, RGF, RDiff, t, a; Li+-Transferzahlen Strom

Li
t +  und Li+-Transportzahlen NMR

Li
t + . Der relative 

Fehler der Transferzahlen liegt im Bereich von 10%. 

Elektrolyte T d 
Widerstände 

/ W 
t a 

Transfer- 
zahlen 

Transport- 
zahl 

 / °C / mm RVol RGF RDiff / s  
Strom

Li
t +  NMR

Li
t +  

BMP-TFSI /  Li-TFSI /  ZP 60 0.06 2.25 402 593 295 0.41 0.4% <10% b 

(ternäre Mischung a #3f) 60 0.07 2.64 451 472 416 0.41 0.5%  

 60 0.15 5.51 359 1101 1658 0.42 0.6%  

a: Die Zusammensetzung entspricht der Mischung #3f, welche im Abschnitt 5.1 in Tab. 1 aufgeführt ist. 
b: t-Wert unter der Annahme berechnet, dass DBMP identisch mit DTFSI ist. Gemessen: DTFSI = 15.5·10ς12 m2sς1; DLi=1.84·10ς12m2sς1. 
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Abb. 23 Arrhenius-Plot der Ionenleitfähigkeit der vier Li+-Elektrolyte: (i) Standard-Batterieelektrolyt LP30, 
(ii) äquimolare Mischung G4 /  Li-TFSI, (iii) binäre Mischung BMP-TFSI /  Li-TFSI, und (iv) ternäre Mischung BMP-
TFSI / Li-TFSI / ZP. 

 

 

Abb. 24 Arrhenius-Plot der Viskosität der vier Li+-Elektrolyte: (i) Standard-Batterieelektrolyt LP30, (ii) äquimolare 
Mischung G4 /  Li-TFSI, (iii) binäre Mischung BMP-TFSI /  Li-TFSI, und (iv) ternäre Mischung BMP-TFSI / Li-TFSI / ZP.  
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Abb. 25 Walden-Plot der vier Li+-Elektrolyte: (i) Standard-Batterieelektrolyt LP30, (ii) äquimolare Mischung 
G4 /  Li-TFSI, (iii) binäre Mischung BMP-TFSI /  Li-TFSI, und (iv) ternäre Mischung BMP-TFSI / Li-TFSI / ZP. 

 

 

Abb. 26 Cyclovoltammogramme der vier Li+-Elektrolyte bei unterschiedlichen Temperaturen: (i) Standard-
Batterieelektrolyt LP30, (ii) äquimolare Mischung G4 /  Li-TFSI, (iii) binäre Mischung BMP-TFSI /  Li-TFSI, und (iv) 
ternäre Mischung BMP-TFSI / Li-TFSI / ZP. 
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6.2 Cover Issue 

Aufgrund der sehr guten Rezeptionen seitens der Gutachter und des Herausgebers 

erfolgte eine Einladung zur Erstellung eines āCover Issuesó zum eingereichten Artikel. 

Die gemeinsam entworfene Illustration, siehe Abb. 27, ziert nun den inneren Einband der 

51. Auflage in Chemical Communications.
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Abb. 27 Cover Issue der 51. Ausgabe in der Zeitschrift Chemical Communications. 
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10 Anhang der Publikationen  

Die in Kapitel 5.1 und 5.3 beschriebenen Publikationen lassen sich vollständig online 

mittels folgender Hyperlinks abrufen: 

 ¶ zu 5.1: http://dx.doi.org/10.1016/j.ssi.2015.11.017 

 ¶ zu 5.3: http://dx.doi.org/10.1039/c5cc06224a 

Die in Kapitel 5.2 beschriebene Publikation befindet sich zum Zeitpunkt der Abgabe im 

Revisionsprozess. 
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